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PORADNIK - SYSTEM BUDOWNICTWA Z BETONU
KOMORKOWEGO H+H — PORADNIK DLA PROJEKTANTA
wydany przez H+H Polska to dostarczenie informacji na
temat wytycznych projektowania z betonu komorkowego,
ktéry w ostatnim okresie cieszy sie coraz to wigkszym uznaniem

ze strony projektantow i inwestorow.
Nalezy podkresli¢, ze zasady projektowania i obliczenia zostaty

opracowane juz w oparciu o nowg norme PN-B-03002:2007.
Norma PN-EN 771-4:2004 podaje 5 odmian betonu komdrkowego

Tablica 1. Podstawowe wtasciwosci betonu komérkowego

Informacje ogélne o betonie komérkowym

300; 400; 500; 600; 700. Dla odmian tych obowiazuja przedziaty
gestosci objetosciowej oraz odpowiadajace im marki zgodnie
z tablica 1.

Norma PN-EN 771-4:2004 podaje réwniez, ze gestos¢ (w stanie
suchym) elementéw z betonu komérkowego zazwyczaj zawiera sie
w zakresie 300-1000 kg/m3. W zataczniku do tej normy podano
system klasyfikacji elementéw murowych, jak w tablicy 2.

1
Odmiana — symbol liczbowy okre$lajacy 300 400 500 600 700
klasyfikacje gestosci objetosciowej
Gestos¢ objetosciowa w stanie suchym 300-350 351-450 451-550 551-650 651-750
(kg/m?3)
2 | Marka - symbol liczbowy okreslajacy
klasyfikacje wytrzymatosci na $ciskanie 12’55;_ %’%; 23’%;_ %’55; %’55;_ i’%; 4’Oé 8’0; 5’07; 8’0;
Srednia wytrzymato$é na $ciskanie 1,5; 2,0; 2,0; 2,5; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 5,0; 6,0;
w stanie suchym (MPa) 2,5; 3,0 3,0; 3,5 3,5;4,0 6,0 7,0
3
dla p*S=300 dla p*S=400 dla p*S=500 dla p*S=600 dla p*S=700
Wartos¢ deklarowana wspétczynnika -0,100 -0,120 -0.140 -0,160 -0,190
przewodzenie ciepta A,,,” (W/mK)
zmiany Az1 do normy PN-89/B-06258
p*S=350 p*S=450 p*S=550 p*S=650 p*S=750
-0,110 -0,130 -0,150 -0,170 -0,200
4
Mrozoodporno$¢ 15 15 10; 4,5 4 3
Maksymalny ubytek masy % . e . e . e
Maksymalny spadek wytrzymatosci % Nie okresla sie Nie okresla sig Nie ok;essla sie 15 10

** Deklarowana warto$¢ wspétczynnika przewodzenia ciepta A,

uzyskiwana z pomiaru wg metody podanej w PN-ISO 8302:1999 lub PN-ISO 8301:1998, w stanie

suchym przy $redniej temperaturze prébki 23°C, jest warto$cia na podstawie ktérej okresla sie obliczeniowa wartos¢ wspétczynnika przewodzenia ciepta wykorzystywana do
projektowania i uwzgledniajaca warunki eksploataciji betonu komorkowego (na ogét przyjmuje sie $rednia temperature réwna 10°C i wilgotno$¢ odpowiadajaca réwnowadze
termodynamicznej z powietrzem o temperaturze 23°C i wilgotnosci wzglednej 80%).0bliczeniowa warto$¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta uzyskuje sie, podajac wartos¢

)LDZS'

zgodnie z norma PN-ISO 10456:1999, konwersji ze wzgledu na temperature (z 23°C do 10°C), a nastepnie konwersji ze wzgledu na wilgotnos¢ (od stanu suchego do

wilgotnosci odpowiadajacej réwnowadze termodynamicznej z powietrzem o temperaturze 23°C i wilgotnosci wzglednej 80%).
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Tablica 2. Klasyfikacja elementéw murowych z betonu

komorkowego wedtug gestosci brutto w stanie suchym

Klasa gestosci brutto Zakres gestosci brutto
w stanie suchym w kg/m3
300 do 250 do 300
350 >300i<350
400 >350i <400
450 >400i <450
500 > 450 i < 500
550 >500i < 550
600 > 5501 =600
650 > 600 i< 650
700 >650i< 700
750 >700i<750
800 >750i <800
900 > 800 i <900
1000 >900 i < 1000
UWAGA - Gestos¢ brutto okresla sie z doktadnoscia
do 5 kg/m3

Doktadno$¢ wymiaru

W tablicy 3 podano wymagania wg normy PN-EN-771-4:2004
Wymagania dotyczace elementow murowych — czes¢ 4.
H+H Polska oferuje odbiorcom bloczki rodzaju GPLM taczone
na zwykte i lekkie (cieptochronne) zaprawy lub TLMA i TLMB

faczone na cienkie spoiny.
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Izolacyjnos¢ cieplna

Beton  komodrkowy  charakteryzuje sie  najkorzystniejsza
izolacyjnoscia cieplng sposréd materiatow  konstrukcyjnych
stosowanych do wznoszenia $cian zewnetrznych.

Miara izolacyjnosci cieplnej jest wspotczynnik przewodzenia
ciepfa (tablica 1) zalezny od gestosci objetosciowej, sktadu
surowcowego i wilgotnosci. Wyjatkowo korzystna (niska) warto$¢
wspoétczynnika przewodzenia ciepta A (W/mK) sprowadza
sie w rezultacie do wyjatkowo niskiej wartosci wspotczynnika
przenikania ciepta U wyrazonej w (W/m2K). Nizsza warto$¢
wspotczynnika U oznacza dla inwestora mniej energii zuzywanej
na ogrzanie domu. Na podstawie badan mozna ustali¢
m.in. zalezno$¢ wspoétczynnika przewodzenia ciepta betonu
komodrkowego od sktadu surowcowego, gestosci i wilgotnosci.
ciepta

wzrasta wraz z gestoscia materiatu. Wynika to z faktu, ze

Wspdtczynnik  przewodzenia betonu  komorkowego
w materiatach porowatych przewodzenie ciepta odbywa sie przez
szkielet materiatu i powietrze w porach; przy wzroscie gestosci
maleje udziat objetosciowy poréw. Innymi stowy wspétczynnik
przewodzenia ciepta betonu komdrkowego wzrasta proporcjonalnie
do wzrostu gestosci.

Zawilgocenie materiatow, zwiaszcza w obszarze wilgotnosci
ponadsorpcyjnej, powoduje wzrost wspétczynnika przewodzenia
ciepta, poniewaz woda w porach znacznie lepiej przewodzi ciepto
od powietrza. Istnieje przy tym duze zrdznicowanie wartosci
wspotczynnika przewodzenia ciepta betonu  komorkowego
od sktadu surowcowego; z reguty jest on nizszy dla betonéw
komorkowych popiotowych, a wyzszy dla betonéw komorkowych

piaskowych.

Tablica 3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw elementéw drobnowymiarowych z betonu

komoérkowego o ksztattach regularnych (w milimetrach)

Elementy z ACC do wznoszenia murdw ze spoinami wykonanymi:
Wymiary
z zapraw zwyktych L )
lub lekkich z zapraw do wykonywania cienkich spoin
Oznaczenie rodzaju GPLM TLMA TLMB
bloczka
. +3
Dtugos¢ [mm] 5 +3 +1,5
Grubos¢ [mm] +3 +2 +1,5
> +3
Wysokos$¢ [mm] 5 +2 +1

H+H



1.0

strona 3

W aprobatach podawane sa dwie wartosci wspotczynnika

przewodzenia ciepta:

e deklarowana — stuzaca kontroli jakosci produkcji, odpowiadajaca
warunkom laboratoryjnym (w stanie suchym),

e obliczeniowa — stuzaca projektowaniu, odpowiadajaca warunkom
stosowania materiatu w budynku.

Warto$¢ deklarowana ustala sie tak, ze 90% produkowanego

wyrobu ma wspétczynnik przewodzenia ciepta nizszy lub rowny tej

wartosci. W tablicach 4 — 7 podano wartosci wspétczynnika A dla

bloczkéw popiotowych i piaskowych H+H.

Tablica 4. Wartosci deklarowane

beton komorkowy piaskowy)

(w temperaturze 23°C;

Lo dla odmiany (W/mK)

400 500 600 700

Wartosci

deklarowane 0,105

0,120 0,140 0,160

Tablica 5. Wartosci deklarowane

beton komérkowy popiotowy)

(w temperaturze 23°C;

Ao dla odmiany (W/mK)

400 500 600 700

Wartosci

deklarowane 0,105

0,120 0,140 0,160

Tablica 6. Wartosci obliczeniowe (beton komérkowy piaskowy)

A, dla odmiany (W/mK)

400 500 600 700

Wartosci

| ; 0,120
obliczeniowe

0,140 0,160 0,190

Tablica 7. Wartosci obliczeniowe (beton komérkowy popiotowy)

A, dla odmiany (W/mK)

400 500 600 700

Wartosci

| . 0,120
obliczeniowe

0,140 0,160 0,190
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Odpornos¢ ogniowa

Podstawowym  wymaganiem w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego jest zapewnienie w okreslonym czasie lub przez
caty okres trwania pozaru nosnosci konstrukcji. Jest to czas
w minutach, podczas ktérego element poddany oddziatywaniom
termicznym (i ewentualnie obcigzony) spetnia okreslone kryteria.
Budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej zaliczane sa do kategorii zagrozenia ludzi (oznaczenie
ZL). Wymagana klasa odpornosci ogniowej budynku, zaliczonego
do kategorii ZL zalezy od jego wysokosci — im wyzszy budynek
—tym wyzsza jest wymagana odporno$¢ ogniowa.

Klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
stropy, itd.)

poszczegblnych elementéw budynku (Sciany,

nalezy dostosowa¢ do klasy odpornosci ogniowej budynku
(wg. Rozporzadzenia "Warunki techniczne jakim odpowiadac
powinny budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002, poz.690

wraz ze zmianami).

P

Nosnosc¢ R
Ogien Izolacyjnosé |

Szczelnos¢ E

Rysunek 1. Kryteria odpornosci ogniowej

Odporno$¢ ogniowa okresla sie ze wzgledu na trzy

podstawowe  kryteria:  no$nosci R izolacyjnosci |

i szczelnosci pozarowej E (rysunek 1). Obowigzujgca norma
PN-90/B-02851 ustanawia tylko jedna klase odpornosci ogniowej
F, ktéra w przypadku elementéw nosnych odpowiada europejskiej
klasie R. Kryteria E oraz | dotycza elementéw oddzielajacych takich,
jak Sciany i stropy. Indeks liczbowy oznacza czas (minimalny)
w minutach zachowania wtasnosci uzytkowej i moze przyjmowac
nastepujace wartosci: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240,
360.

Badana $ciana osigga stan graniczny nosnosci ogniowej,
gdy nastepuje zniszczenie lub utrata statecznosci Sciany lub
odksztatcenie mierzone wzdtuz elementu osiagaja wartos¢ L/100
(L — wysokos¢ Sciany). Stan graniczny szczelnoSci ogniowej
zostaje osiagniety, powierzchni

gdy na jej nienagrzewanej
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nastapi zapalenie sie ptomieniem lub zweglenie tamponu z waty
bawetnianej o grubosci 20 mm i masie ok. 4 g, przystawionego
do miejsca wydobywania sie gazéw spalinowych, w odlegtosci
ok. 20 mm od pekniecia lub szczeliny w okresie 10 s.
Stan graniczny izolacyjno$ci ogniowej zostaje osiagniety, gdy na jej
nienagrzewanej powierzchni wystapi jeden z ponizszych stanow:

e Sredni  przyrost temperatury w stosunku do temperatury

otoczenia przed badaniem wyniesie 140°C,

e przyrost temperatury w dowolnym punkcie pomiarowym
w stosunku do temperatury przed badaniem wyniesie 180°C.
Kryteria, wedtug ktérych ocenia sie odporno$¢ ogniowa Scian,

zestawiono w tablicy 8.

Tablica 8. Kryteria oceny $cian z uwagi na odpornos¢ ogniowa

Elementy wewnetrzne oddzielajace, nosne R, E, |

Elementy oddzielajace, nienosne E, |

Sciany zewnetrzne, nosne R, El

Sciany zewnetrzne, nienosne El

Dla $cian zewnetrznych klasa odpornosci ogniowej wynosi:
e dla budynkéw klasy “A” — El 120, R 240,

e dla budynkoéw klasy “B” — EI 60, R 120,

e dla budynkéw klasy “C” — EI 30, R 60,

e dla budynkéw klasy “D” — EI 30, R 30,

e dla budynkoéw klasy “E” — bez okre$lonych wymagan.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego
wraz z potaczeniem ze stropem. Dla $cian wewnetrznych
oddzielajacych mieszkania od drég komunikacji ogélnej oraz od
innych mieszkan klasa odporno$ci ogniowej wynosi:

e dla budynkéw niskich i sredniowysokich — EI 30,

e dla budynkéw wysokich i wysokos$ciowych — EI 60.

Beton komdrkowy ma bardzo dobre wiasciwosci izolacyjne,
a wiec spadek temperatury wzdtuz grubosci Sciany jest duzy.
Nagrzewana powierzchnia $ciany pod wptywem spadku
temperatury wywotujgcego naprezenia rozciggajace w materiale
ulega ,,ztuszczeniu”, a efektywny przekréj przenoszacy obcigzenia

ulega zmniejszeniu. Wzrasta w ten sposob smuktos$¢ Sciany.

1.0

strona 4
Mechanizm zniszczenia $ciany, w zaleznosci od poziomu
przytozonego obcigzenia oraz smuktosci Sciany, moze byc¢

dwojaki:

e w przypadku niskiego poziomu obcigzenia elementu, w wyniku
narastajacych ugie¢ poziomych, na koncach $ciany formuja sie
przeguby, nastepuje redystrybucja sit wewnetrznych i dalszy
wzrost ugie¢ w strone dziatania ognia; z chwila powstania
przegubu przestowego nastepuje utrata nosnosci Sciany,

e w przypadku dziatania znacznych obciazen pionowych nie
dochodzi do uformowania przegubdéw na koricach elementu,
gdyz warunkiem na to jest pekanie spowodowane naprezeniami

w materiale;

rozciagajacymi krzywizna $ciany skierowana

poczatkowo w strone dziatania ognia ulega stopniowo
zmniejszaniu i zmienia znak, ugiecia poziome skierowane na
zewnatrz dziatania ognia powigkszaja sie, az do momentu utraty
nos$nosci w przesle i zawalenia Sciany.

Wzrost powierzchni  $cian

temperatury  nieogrzewanej

z betonu komdrkowego w zaleznosci od czasu podano

w tablicy 9.

Tablica 9. Wzrost temperatury nieogrzewanej powierzchni $cian
z betonu komorkowego

Wzrost temperatury [°C] po czasie [min]
Grubosé
[mm]
30 60 120 240
120 0 10+40 10+40 -
180 0 ~1 ~20 ~50
360 0 ~1 ~2 ~3

/ tablicy tej wynika, ze jezeli $ciana nie ulegnie zniszczeniu,

to przekroczenie  kryterium izolacyjnosci | praktycznie

nie zachodzi. Beton komoérkowy nie odpada duzymi
fragmentami i nie peka pod wptywem ognia, w zwiazku,
z czym szczelno$¢ (kryterium E) nie decyduje o odpornosci
Klasyfikacje

z betonu komérkowego H+H podano w tablicy 10.

ogniowej Sciany z tego materiatu. $cian

H+H
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Tablica 10. Klasy odpornosci ogniowej $cian z betonu
komorkowego H+H

Klasa odpornosci ogniowej $cian przy poziomie
obciazenia okredlanego jako stosunek obciazen

Grubos¢ ) . o A
[mm] obliczeniowych do no$nosci obliczeniowej Sciany
0 0,2 0,6 1,0
115, 120 El 120 - - -
175, 180 El 240 REI 240 REI 240 REI 120
240 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
300 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
360, 365 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
420 El 240 REI 240 REI 240 REI 240

Po wejsciu Polski do Unii Europejskiej nasze przepisy musiaty

przejs¢ proces dostosowania ich do wymogdw obowigzujacych

w catej UE. Wynikiem tego procesu byto przyjecie przez

Polske nowej klasyfikacji ogniowej — Euroklas — dla materiatow

budowlanych. W obecnej chwili postugujemy sie Euroklasami,

ktére odzwierciedlaja nastepujace parametry, odnoszace sie do

poszczegblnych materiatdw budowlanych:

Reakcja na ogien

Al brak rozgorzenia, brak wktadu w rozwdj pozaru — jest to

Euroklasa bloczkéw H+H,

A2 brak rozgorzenia, brak wktadu w rozwoj pozaru

B brak rozgorzenia, bardzo maty wktad w rozwéj pozaru,

C rozgorzenie pomiedzy 10 a 20 minuta, maty wkiad
w rozwdj pozaru,

D rozgorzenie pomiedzy 2 a 10 minuta, $redni wkiad
w rozwoj pozaru,

E rozgorzenie przed uptywem 2 minut, duzy wkiad w rozwdj
pozaru,

F produkty niesklasyfikowane.

Informacje ogélne o betonie komdérkowym

Akustyka

|zolacyjnos¢ akustyczna to zdolno$¢ do ttumienia dzwigkow
powietrznych. Zalezy ona gtownie od masy materiatu, jego
budowy wewnetrznej, a takze od rozwigzania przegrody
z okreslonym materiatem. Kazdy budynek, bez wzgledu na to,
z czego jest wykonany, musi zapewnia¢ mieszkaricom odpowiedni
komfort akustyczny powodujacy, ze beda czuli sie w budynku
dobrze, ze beda mieli zapewnione odpowiednie warunki
akustyczne do pracy, odpoczynku, snu, ze bedzie zapewniona
niezbedna intymno$¢ akustyczna pomieszczen, a co za tym idzie
budynek musi chroni¢ mieszkancow przed:
e przenikaniem hataséw z otoczenia budynku np. hataséw
komunikacyjnych,
® przed rozprzestrzenianiem sie wewnatrz budynku hataséw
bytowych (zwigzanych z normalnym uzytkowaniem budynku),
e przed rozprzestrzenianiem sie hataséw instalacyjnych.

/godnie z norma PN-B-02151-3:1999 w projektowaniu
uwzglednia  sie  wartosci  wskaznikéw  jednoliczbowych
izolacyjnosci  akustycznej  wyznaczonych —~w  warunkach

laboratoryjnych zmniejszone o 2 dB.

Wartosci te oznaczono dodatkowym symbolem ,R” w indeksie
(RAIR l RAZR)
wszystkie uwarunkowania podane w normie mozna przyjac

i traktuje jako wartos¢ projektowa. Uwzgledniajac

wymagane wartosci wskaznikow R,, dla $cian zewngtrznych
wg tablicy 11.

Tablica 11. Minimalne wartosci wskaznikéw R,, Scian zewnetrznych w budynkach mieszkalnych

Minimalna warto$¢ wskaznika R,, w dB w zaleznosci od poziomu dzwigku A w dB w otoczeniu budynku w dzieri/noc

Grubo$¢ [mm]

do 50 do 51 do 60 do 61 do 65 do 61 do 65 do71do 75

do 40 do 41 do 50 do 51 do 55 do 51 do 55 do 61 do 65
czesci pefne 25 30 35 40 45
$cian z oknami
Sciany szczytowe 30 33 38 43 48
bez okien

H+H
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Wymagania w stosunku do izolacyjnosci akustycznej przegréd sa
wyrazone za pomoca wskaznika oceny przyblizonej izolacyjnosci
akustycznej wiasciwej R',; [dBl, uwzgledniajgcego rzeczywiste
warunki panujace w konkretnym budynku. Przyktadowe minimalne
wymagania izolacyjnosci akustycznej R',, przegrod wewnetrznych
rozdzielajacych pomieszczenia w budynkach mieszkalnych:

® najostrzejsze wymagania dotycza $cian miedzymieszkaniowych
oddzielajacych
i klatek schodowych w budownictwie wielorodzinnym, gdzie

oraz  $cian mieszkania od  korytarzy
dopuszczalng wartoscia R, jest 50 dB,
® przegroda

pomieszczeniami w tym mieszkaniu: 30-35 dB,

miedzy pokojem, a wszystkimi pozostatymi
e przegroda miedzy pokojem, a pomieszczeniami sanitarnymi

w tym samym mieszkaniu: 35 dB.
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Wymagana izolacyjno$¢ akustyczna Scian  wewnetrznych
jest w normie PN-B-02151-3:1999.
Wymagania dotyczag $cian miedzymieszkaniowych w budynkach
przy

szeregowej, a takze $cian dziatowych w obrebie mieszkania

w budynku podana

wielorodzinnych  oraz  jednorodzinnych zabudowie
w budynkach wielorodzinnych. Sciany wewnetrzne w budynkach
jednorodzinnych nie podlegaja wymaganiom akustycznym.
Norma podaje jedynie wartoéci zalecane dla zréznicowanych

standardéw akustycznych budynku (tablica 12).

Tablica 12. Minimalne wartosci wskaznikéw R, Scian wewnetrznych w budynkach mieszkalnych

Rodzaj budynku Rodzaj $ciany

Minimalna warto$¢
wskaznikéw R, w dB

$ciana miedzymieszkaniowa

50

Budynki

wielorodzinne pokoju w tym samym mieszkaniu

$ciana dziatowa oddzielajaca pomieszczenie sanitarne od

35

$ciany dziatowe poza $ciana oddzielajaca pokdj od
pomieszczenia sanitarnego

30-35Y

Sciana miedzy budynkami przy zabudowie szeregowe;j

52-55Y

Budynki

jednorodzinne sanitarnego

$ciany dziatowe oddzielajace pokdj od pomieszczenia

35-45?

Sciany dziatowe poza Sciana oddzielajaca pokdj od
pomieszczenia sanitarnego

30-407

b zalecane przyjmowanie wigkszej wartosci jako wymaganej,

2 mniejsze wartosci nalezy przyjmowac jako zalecenie dla budynkéw o podstawowym standardzie akustycznym, wieksze wartosci — dla budynkéw o standardzie podwyzszonym;

dla budynkéw o standardzie obnizonym nie stawia sie wymagan
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Podane w tablicy 13 i 14 wartosci wskaznikéw R, i R, sa
warto$ciami usrednionymi wyznaczonymi z prawa masy dla
betonu komorkowego.

Tablica 13. Wskazniki oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej R, . Scian z elementéw z betonu komorkowego
przy technologii taczenia elementéw zaprawa do cienkich spoin (stosuje sie przy ocenie izolacyjnosci akustycznej
$cian wewnetrznych)

Warto$¢ wskaznika R, . w zaleznosci od grubosci $ciany w mm
Lp. Odmiana betonu Gestos¢ obliczeniowa
60 120 180 240 300 360
1 300 340 - - 35 38 41 43
2 400 400 - 34 38 41 44 46
3 500 500 31 36 41 44 46 48
4 600 600 33 38 43 46 48 50
5 700 700 35 40 44 48 50 51

Tablica 14. Wskazniki oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej R, . Scian z elementéw z betonu komérkowego
przy technologii taczenia elementéw zaprawg do cienkich spoin (stosuje sie przy ocenie izolacyjnosci akustycznej
$cian zewnetrznych)

Warto$¢ wskaznika R,,, w zaleznosci od grubosci $ciany w mm
Lp. Odmiana betonu Gestos¢ obliczeniowa
60 120 180 240 300 360
1 300 340 - - 34 35 37 39
2 400 400 - 33 35 38 40 42
3 500 500 30 34 37 40 43 45
4 600 600 32 35 39 42 45 47
5 700 700 33 36 41 44 46 48
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Informacje ogélne o betonie komdérkowym

Sciany zewnetrzne z betonu komérkowego —
ocena akustyczna

Ustalenie niezbednego, z punktu widzenia akustycznego, rodzaju
Sciany zewnetrznej z betonu komoérkowego polega na doborze
rozwigzania (np. z tablicy 13 lub z aprobat technicznych), dla
ktorego wartos¢ wskaznika R, jest co najmniej réwna wartosci
wymaganej R, dla konkretnego przypadku (wg tablicy 11).

Dla budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych w terenie
0 poziomie dzwieku A hatasu, nieprzekraczajacym w ciggu dnia
65 dB, a w nocy b5 dB (tereny podmiejskie, tereny wewnatrz
osiedlowe oraz tereny wzdtuz ulic o $rednim natezeniu ruchu
komunikacyjnego) minimalna z punktu widzenia akustycznego,
gruboscia Sciany zewnetrznej z oknami jest h = 240 mm i Sciany
szczytowej h = 300 mm przy odmianie betonu komérkowego 500
i nizszej. Sciana z betonu komérkowego odmiany 500 grubosci
430 mm sktadajaca sie z bloczkéw grubosci 240 mm i 180 mm
taczonych zaprawa cieptochronng charakteryzuje sie wskaznikiem
RAZR
w budynkach usytuowanych w terenie o poziomie dzwieku A do

= 44 dB, a wiec mozna jg dopusci¢ do stosowania

70 dB w dzien i 60 dB w nocy (tereny wzdtuz ulic o wigkszym niz
$rednie natezenie ruchu komunikacyjnego).

Aby uzyska¢ wymagana przez norme ochrone budynku przed
hatasem zewnetrznym w $cianach z betonu komodrkowego
nalezy stosowa¢ okna o zgodnej z norma PN-B-02151-3:1999.
Osadzenie okna w $cianie musi gwarantowac catkowitg szczelno$¢
pod wzgledem akustycznym. Podane wyzej minimalne grubosci
dcian zewnetrznych z betonu komdérkowego przyjete ze wzgledu
na ochrong budynku przed hatasem zewnetrznym sa réwniez
wystarczajace ze wzgledu na stopienn bocznego przenoszenia
dzwieku.

Izolacyjno$¢ akustyczna boczna $ciany zewnetrznej z betonu
komorkowego grubosci h = 24 cm w zalezno$ci od rodzaju
stropu lub $ciany miedzymieszkaniowej (o konstrukcji masywnej)
wynosi R,, = 58 dB. Pozwala to na uzyskanie izolacyjnosci
akustycznej przegrod miedzy mieszkaniowych w budynku zgodnej
Z wymaganiami normowymi.
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Sciany miedzymieszkaniowe z betonu
komoérkowego — ocena akustyczna

Nie ma opracowanych i sprawdzonych rozwiazan $cian z betonu
komorkowego spetniajacych wymagania akustyczne dla $cian
miedzymieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych oraz
écian miedzy budynkami jednorodzinnymi przy zabudowie
szeregowej. Zadna ze $cian pojedynczych podanych w tablicy 13,
przy uwzglednieniu bocznego przenoszenia dzwigku w budynku
nie osigga wymaganej izolacyjnosci akustycznej, jednak mozna
w wielu przypadkach zastosowac rozwigzanie alternatywne:
e budynki
projektowac jako obiekty catkowicie oddylatowane, przy czym

jednorodzinne o zabudowie szeregowej nalezy
grubos¢ Scian sktadowych powstatego w ten sposob uktadu
podwdjnego nie powinny by¢ mniejsze niz 180 mm, a dylatacja
miedzy nimi powinna mie¢ grubo$¢ minimum 50 mm i powinna
by¢ wypetniona wetng mineralng o gestosci nie mniejszej niz
80 kg/m3. Nalezy stosowac beton komérkowy odmiany nie
nizszej niz 600,
® wygtuszenie  dzwieku zastosowanie

poprzez systemu

“masa-sprezyna-masa” czyli podwdjnej $ciany wypetnione;
izolacja z wetny mineralnej, ktéra bardzo dobrze pochtania

hatas 72 dB.

Sciany z betonu komérkowego jako $ciany
dziatowe w obrebie mieszkania - ocena
akustyczna

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz w budynkach

jednorodzinnych o standardzie podstawowym nalezy wykonywac

Sciany dziatowe z betonu komoérkowego odmiany nie nizszej niz

600, przy czym:

e Sciany miedzy pomieszczeniami sanitarnymi, a pokojami
powinny mie¢ grubo$¢ 120 mm,

e pozostate Sciany dziatowe powinny mie¢ grubos¢ 60 mm
(w celu uzyskania zalecanej izolacyjnosci akustycznej
w budynkach wielorodzinnych, grubos$¢ $ciany powinna wynosi¢
120 mm).

Podane rozwiazania $cian dziatowych z betonu komérkowego ze

wzgledu na boczne przenoszenie dzwieku sg bardziej korzystne

niz Sciany z elementéw gipsowych lub ceramiczne z elementéw

drazonych.
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