Zaprawa

samopoziomujgca, jako
ptytki ceramiczne,

quick—mix@

BAM Masa samopoziomujaca

podktad pod rozmaite

wyktadziny, parkiety i panele podiogowe.

Do wnetrz i na zewnatrz.

mineralna

cementowa

tatwa w stosowaniu

samopoziomujgca

grubos¢ nanoszonej warstwy do 10 mm

odporna na obcigzenia punktowe (fotel na rolkach)
po zwigzaniu odporna na wptyw niekorzystnych
warunkow atmosferycznych

Zastosowanie

e nazewnatrzi do wnetrz

do wyréwnywania posadzek

niweluje wszelkie nieréownosci na posadzkach

na podtoza betonowe oraz wszelkiego rodzaju

jastrych

e jako podktad pod ptytki ceramiczne, wyktadziny,
parkiety i panele podtogowe

Jakos¢ i niezawodnos¢é

e klasa zaprawy CT-C20-F3 wg PN-EN 13813

e spoiwo zgodne z normg PN-EN 197

e pod stalg kontrolg jakosci (wg procedur quick-mix
Gruppe GmbH & Co. KG zgodnie z ISO 9001)

e niska zawartos¢ chromianu wg TRGS 613

Podtoze

Podtoze musi by¢ nosne, czyste, wolne od kurzu.
Luzne czesci oraz pozostatosci po powtokach
malarskich i resztek zapraw klejacych usunggé.
Gtadkie i nienasigkliwe podfoza nalezy pozostawi¢
szorstkie lub zagruntowa¢ podktadem quick-mix
Hag-QB. Celem uniknigcia tworzenia sie pecherzy,
podtoze zagruntowaé¢ podkladem quick-mix HE.
Nastepnie wylaé, metodg ,mokre na mokre” na
jeszcze wilgotny i matowy HE, wylewke BAM. W
miejscach  przysciennych i przy elementach
konstrukcyjnych, wolnostojgcych na catym obwodzie
nalezy wykona¢ dylatacje. W przypadku wigekszych
powierzchni niz  5mx5m wykonaé dylatacje
posrednia. Wszelkie podtoza ulegajace
odksztatceniom pod wplywem np. wilgoci jak
drewno, nie nadajg sie jako podtoze pod mase
samopoziomujgcg BAM. Podtoze musi by¢ sztywne
i nie moze klawiszowac.

KT_ BAM

Obrébka

Zawartos¢ opakowania 20 kg wsypac do ok. 6 | wody i
doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu powszechnie
dostepnych wiertarek z mieszadtem srubowym, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Masa BAM
nadaje sie do uzycia po ok. 5 min. okresie dojrzewania.
Tak przygotowang wylewke nalezy zuzy¢ w ciggu ok.
30 — 40 minut. Mase BAM rozprowadzi¢ rownomiernie
na podiozu za pomocg jezyka rownoczesnie
odpowietrzajgc ja. Grubo$¢ nanoszonej warstwy nie
moze przekroczy¢ 10 mm w jednym cyklu roboczym. W
przypadku budowy grubszego podtoza w kilku cyklach
roboczych, podtoze nalezy przygotowal jak wyzej,
jednak nie wczesniej niz po 28 dniach od wylania.
Swiezo wylang wylewke nalezy chronié przed wptywem
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak
(mréz, porywiste wiatry, bezposrednie promienie
stoneczne oraz deszcz) Minimalna temperatura podtoza
i otoczenia podczas prac wynosi + 5° C. Ruch pieszy po
ok. 24 h. Klejenie ptytek ceramicznych nalezy rozpoczaé
najwczesniej po uptywie 3 dni.

Z zawartosci opakowania 20 kg suchej mieszanki BAM,
prawidtowo zarobionej woda, otrzymuje sie ok. 14 litrow
gotowej do uzycia zaprawy samopoziomujace;.

Na 1m? przy 1mm grubosci powtoki potrzeba ok. 1,4 kg
suchej mieszanki BAM. Zuzycie uzaleznione jest od
rownosci podtoza.

Forma dostaw
Worek 20 kg

Magazynowanie
Przechowywaé¢ w suchym miejscu na paletach
drewnianych. Czas magazynowania: 12 miesiecy.

Produkt zawiera cement i z wodg reaguje alkalicznie.
W zwigzku z tym chroni¢ oczy i skdre. Przy kontakcie ze
skorg przemy¢ doktadnie woda. Kontakt z okiem
wymaga zasiegniecia porady lekarza. Patrz réwniez
nadruk na worku.

Xi srodek drazniacy

- zasady bezpieczenstwa (R):

38 - dziata draznigco na skére



quick-mix

41 - niebezpieczenstwo powaznego uszkodzenia wzroku

43 - mozliwe uczulenie przez kontakt ze skoérg Stan: wrzesien 2006

- wskazowki (S):

2 - przechowywac poza zasiggiem dzieci Szersze informacje mozna uzyskaé:
22 - nie wdychac pytu

24/25 - unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu quick-mix sp. z 0.0.

26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyé ul. Brzegowa 73
natychmiast duzg iloscig wody, zwréci¢ sie 0 pomoc 57-100 Strzelin

lekarska

29/56 - nie wyrzucac¢ do kanalizacji. zleci¢ usuwanie odpadu tg|, 071/ 392 72 20, 15
firmie specjalistycznej fax. 071/ 392 72 23, 24
37/39 - uzywac odpowiednich rekawic i okularéw/maski e-mail: info@quick-mix.pl
46 - w razie potkniecia skonsultowac sie z lekarzem www.quick-mix.pl

(pokazac¢ opakowanie/etykiete)
64 - w razie potkniecia gruntownie przeptukaé usta wodg

(jesli poszkodowany jest przytomny)
46 - w razie potkniecia skonsultowac sie z lekarzem
(pokazac¢ opakowanie/etykiete)

Wskazowka: quick-mix Sp. z o.0.
Opisane wyzej witasciwosci materiatu oparte sa na ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin
wieloletnim doswiadczeniu i badaniach 06

laboratoryjnych. Producent nie ma wplywu na PN-EN 13813

Materiat do wykonywania podktadu podtogowego na

niewlasciwe uzycie materialu. W przypadkach bazie cementu

powierzchni  watpliwych nalezy wykona¢ testy Reakcja na ogien: AT

zastosowania i dokfadnie sprawdzi¢ jako$¢ proby lub Wytrzymalosé na
zasiegng¢ porady producenta. Producent zastrzega Sciskanie: c20

sobie prawo do technicznych zmian produktu. Wytrzymatosé na zginanie: F3

Wydzielanie substancji

wywolujace korozjg cT

klasa zaprawy CT-C20-F3 wg
PN-EN 13813

deklaracja zgodnosci 06080307

uziarnienie 0-0,6mm

czas zuzycia 30 - 40min

temperatura obrobki: > +5°C

zuzycie wody: ok. 61 na 20 kg

czas dojrzewania: ok. 5 minut

zuzycie: ok. 4 do 14 kg/m? (w
zaleznosci od grubosci
warstwy)

magazynowanie: w suchych
pomieszczeniach,
12 miesiecy

opakowanie: worek 20 kg

Dane techniczne odnoszg sie do temperatury 20°C
i 65% wilgotnosci powietrza.

quick-mix sp. z 0.0., ul. Brzegowa, 73, 57-100 Strzelin, tel. 071/ 392 72 10, 392 72 23, www.quick-mix.pl, info@quick-mix.pl

doradcy techniczni quick-mix: woj. Lubuskie, Wielkopolskie — tel. 601 927 273; woj. Lubuskie, Wielkopolskie - tel. 609 666 776; woj. Zachodnio-Pomorskie - tel. 601 864 635;
woj. Pomorskie, Warminsko-mazurskie - tel. 609 446 009; woj. Podlaskie, Mazowieckie - tel. 603 393 918; woj. Podlaskie, Mazowieckie - tel. 605 208 628, woj. Kujawsko-pomorskie -
tel. 601 880 118, woj. Lodzkie - tel. 693 403 790 woj. Podkarpackie, Swietokrzyskie, Lubelskie - tel. 609 446 088 woj. Slaskie, Matopolskie - tel. 603 769 966; woj. Dolno$laskie -
tel. 601 864 637; woj. tel. Opolskie- 609 757 353
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