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Ceramiczno-
-zelbetowy
strop Porotherm 50

230 400 250 ok. 14

190 400 250 ok. 11

150 400 250 ok. 10,5

80 390 250 ok. 7,5
40 190 2,68/2,82 0,058/0,062
60 210 3,14/3,28 0,078/0,082
190 40 230 2,95/3,13 0,066/0,071
190 60 250 3,42/3,60 0,086/0,091
230 40 270 3,38/3,60 0,074/0,080
230 60 290 3,84/4,06 0,094/0,100

* Warto$¢ charakterystyczna.



Ceramiczno-
-zelbetowy

strop Porotherm 62.5

#)POROTHERM

230 525 250 ok. 19
190 525 250 ok. 15
150 525 250 ok. 14
80 515 250 ok. 9,5
175 przy dt. belek 1,75+6,25 m 160 17508250 21.7:25.6

230 przy dt. belek 6,50+8,25 m

rozstaw belek
dtugos¢ belek w 1 m?
liczba pustakéw w 1 m?

62,5 cm lub 50 cm
1,6 m.b. lub 2,0 m.b.
6,4 szt. lub 8,0 szt.

maks. diugo$c¢ belki 8,25 m
maks. rozpietos¢ stropu w Swietle 8,00 m
zalecana dtugo$c¢ oparcia belek 12,5 cm
warstwa nadbetonu C16/20 4 lub 6 cm

stal zbrojenia belek

klasa A-lll N, gatunek St3S-b-500
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Parametry wytrzymatosciowe stropu Porotherm 50

1,75 1,50 208 19,80 12,68 = 20,0
2,00 1,75 208 19,80 12,68 = 20,0
2,25 2,00 208 19,80 12,68 = 19,4
2,50 2,25 208 19,80 12,68 = 14,9
2,75 2,50 208 19,80 12,68 = 11,6
3,00 2,75 2010 21,70 19,44 = 14,7
3,25 3,00 2010 21,70 19,44 = 12,8
3,50 3,25 2010 21,70 19,44 = 10,6
3,75 3,50 2010 21,70 19,44 = 8,7

4,00 3,75 2012 21,70 27,36 = 9,5
4,25 4,00 2012 21,70 27,36 -1,0 8,7

4,50 4,25 2012+06 21,70 30,52 -1,0 7,9

4,75 4,50 2012+28 21,70 33,40 -1,0 7.3

5,00 4,75 2012+210 21,70 36,13 -1,0 6,7

5,25 5,00 2012+012 21,70 39,90 -1,0 6,1

5,50 5,25 2012+012 21,70 39,90 =12 57

5,75 5,50 2012+012 21,70 39,90 -1,6 5,3
6,00 5,75 2012+214 21,70 44,24 -1,8 4,9
6,25 6,00 2012+014 21,70 44,24 -2,0 4,3
1,75 1,50 208 23,38 16,00 = 20,0
2,00 1,75 208 23,38 16,00 = 20,0
2,25 2,00 208 23,38 16,00 = 20,0
2,50 2,25 208 23,38 16,00 = 19,3
2,75 2,50 208 23,38 16,00 = 15,2
3,00 2,75 2010 25,32 24,62 = 18,0
3,25 3,00 2010 25,32 24,62 = 16,0
3,50 3,25 2010 25,32 24,62 = 13,9
3,75 3,50 2010 25,32 24,62 = 11,6
4,00 3,75 2012 26,58 34,84 = 12,4
4,25 4,00 2012 26,58 34,84 = 1,3
4,50 4,25 2012+06 26,58 38,94 -1,0 10,3
4,75 4,50 2012+28 26,58 42,12 -1,0 9,5
5,00 4,75 2012+210 26,58 46,22 -1,0 8,8
5,25 5,00 2012+012 26,58 51,18 =2 81

5,50 5,25 2012+012 26,58 51,18 -1,2 75
5,75 5,50 2012+012 26,58 51,18 =12 7,0
6,00 5,75 2012+014 26,58 56,96 -1,4 6,5
6,25 6,00 2012+014 26,58 56,96 -2,0 6,1

1,75 1,50 208 26,70 19,32 = 20,0
2,00 1,75 208 26,70 19,32 = 20,0
2,25 2,00 208 26,70 19,32 = 20,0
2,50 2,25 208 26,70 19,32 = 20,0
2,75 2,50 208 26,70 19,32 = 18,4
3,00 2,75 2010 28,58 29,80 = 20,0
3,25 3,00 2010 28,58 29,80 = 18,6
3,50 3,25 2010 28,58 29,80 = 16,6
3,75 3,50 2010 28,58 29,80 = 141
4,00 3,75 2012 30,92 42,30 = 14,8
4,25 4,00 2012 30,92 42,30 = 13,5
4,50 4,25 2012+06 31,14 47,33 = 12,5
4,75 4,50 2012+28 31,14 51,22 = 1,5
5,00 4,75 2012+210 31,14 56,29 = 10,2
5,25 5,00 2012+012 31,14 62,42 -1,0 9,7
5,50 5,25 2012+012 31,14 62,42 -1,0 9,0
5,75 5,50 2012+012 31,14 62,42 -1,0 8,4
6,00 5,75 2012+014 31,14 69,62 -1,0 78
6,25 6,00 2012+014 31,14 69,62 -1,4 7,2
6,50 6,25 2012+014 31,14 69,62 -1,8 6,8
6,75 6,50 2012+016 31,14 77,08 -2,0 6,2
7,00 6,75 2012+018 31,14 85,86 -2,3 5,9
7,25 7,00 2012+018 31,14 85,86 -2,8 5,3
7,50 7,25 2012+018 31,14 85,86 -3,0 4,3
7,75 7,50 2012+220 31,14 95,64 -3,0 4,9
8,00 7,75 2012+220 31,14 95,64 -3,0 4,6
8,25 8,00 2012+220 31,14 95,64 -3,0 4,1

* Ponad ciezar wtasny stropu.
** Warunki spefnienia nosnosci stropu: Vg <V, , Mg <M, ,, gdzie V, i M, to odpowiednio obliczeniowa sita poprzeczna i moment zginajacy od obcig-
zen catkowitych, tgcznie z cigzarem wlasnym stropu. Podane w tabeli wartoéci V., oraz M, , odnosza si¢ do pasma stropu o szerokosci 1 m.
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Parametry wytrzymatosciowe stropu Porotherm 62.5

1,75 1,50 208 15,84 10,19 = 20,0
2,00 1,75 208 15,84 10,19 = 19,0
2,25 2,00 208 15,84 10,19 = 15,1
2,50 2,25 208 15,84 10,19 = 11,5
2,75 2,50 208 15,84 10,19 = 8,8
3,00 2,75 2010 17,36 15,65 = 1,2
3,25 3,00 2010 17,36 15,65 = 9,8
3,50 3,25 2010 17,36 15,65 = 8,0
3,75 3,50 2010 17,36 15,65 = 6,5
4,00 3,75 2012 17,36 22,13 = 71

4,25 4,00 2012 17,36 22,13 -1,0 6,4
4,50 4,25 2012+06 17,36 24,58 -11 5,8
4,75 4,50 2012+28 17,36 26,82 =11 5,3
5,00 4,75 2012+010 17,36 29,28 -1,2 4,8
5,25 5,00 2012+012 17,36 32,48 -1,3 4,4
5,50 5,25 2012+012 17,36 32,48 -1,3 4,0
1,75 1,50 208 18,70 12,86 = 20,0
2,00 1,75 208 18,70 12,86 = 20,0
2,25 2,00 208 18,70 12,86 = 19,5
2,50 2,25 208 18,70 12,86 = 14,9
2,75 2,50 208 18,70 12,86 = 11,6
3,00 2,75 2010 20,26 19,81 = 13,9
3,25 3,00 2010 20,26 19,81 = 12,2
3,50 3,25 2010 20,26 19,81 = 10,6
3,75 3,50 2010 20,26 19,81 = 8,8
4,00 3,75 2012 21,26 28,10 = 9,4
4,25 4,00 2012 21,26 28,10 = 8,5
4,50 4,25 2012+26 21,26 31,44 = 77
4,75 4,50 2012+28 21,26 31,44 -1,0 7,0
5,00 4,75 2012+210 21,26 37,38 -1,0 6,4
5,25 5,00 2012+012 21,26 4,47 -1,0 5,9
5,50 5,25 2012+012 21,26 4,47 -1,0 5,5
5,75 5,50 2012+212 21,26 41,47 -1,0 5,0
6,00 5,75 2012+014 21,26 46,30 =1l.7) 4,6
6,25 6,00 2012+014 21,26 46,30 -1,2 4,3
1,75 1,50 208 21,36 15,54 = 20,0
2,00 1,75 208 21,36 15,54 = 20,0
2,25 2,00 208 21,36 15,54 = 20,0
2,50 2,25 208 21,36 15,54 = 18,3
2,75 2,50 208 21,36 15,54 = 14,3
3,00 2,75 2010 22,86 23,95 = 16,3
3,25 3,00 2010 22,86 23,95 = 14,4
3,50 3,25 2010 22,86 23,95 = 12,7
3,75 3,50 2010 22,86 23,95 = 10,9
4,00 3,75 2012 24,74 34,08 = 1,4
4,25 4,00 2012 24,74 34,08 = 10,3
4,50 4,25 2012+26 24,91 38,14 = 9,5
4,75 4,50 2012+28 24,91 41,40 = 8,7
5,00 4,75 2012+210 24,91 45,41 = 79
5,25 5,00 2012+012 24,91 50,45 = 6,9
5,50 5,25 2012+012 24,91 50,45 = 6,7
5,75 5,50 2012+012 24,91 50,45 -1,0 6,2
6,00 5,75 2012+014 24,91 56,40 -1,0 57
6,25 6,00 2012+014 24,91 56,40 -1,0 5,3
6,50 6,25 2012+014 24,91 56,40 =112 4,9
6,75 6,50 2012+016 24,91 62,52 -1,5 4,6
7,00 6,75 2012+018 24,91 69,84 -1,8 4,2
7,25 7,00 2012+018 24,91 69,84 2,2 3,9
7,50 7,25 2012+018 24,91 69,84 -2,9 3,6
7,75 7,50 2012+020 24,91 77,73 -3,1 3,2
8,00 7,75 2012+220 24,91 77,73 -3,2 2,3
8,25 8,00 2012+020 24,91 77,73 -3,3 1,6

* Ponad cigzar wtasny stropu.
** Warunki spetnienia nosnoéci stropu: V <V, , Mg <M, , gdzie Vi M, to odpowiednio obliczeniowa sita poprzeczna i moment zginajgcy od obcig-

zen catkowitych, tgcznie z cigzarem wiasnym stropu. Podane w tabeli wartosci V., oraz M., 0dnoszg sig do pasma stropu o szerokosci 1m.
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Instrukcja
montazu

Uktadanie zaprawy pod strop

Montaz belek stropowych
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belki ’ kolejno$¢ uktadania
stropowe pustakéw stropowych

Strop Porotherm wykonuije sie analogicznie jak kazdy inny typowy strop gesto-

zebrowy (belkowo-pustakowy).

1. Podpory montazowe

Podpory montazowe ustawia sie zgodnie
z projektem montazu stropu, na stabilnym
podiozu, w réwnych odstepach. Podpora
montazowa powinna skladac¢ sie z podwa-
liny (np. deski o grubosci dwdch cali), stem-
pla stalowego z regulacjg wysokosci lub
stempla drewnianego oraz belek podporo-
wych systemowych lub z krawedziakéw
(np. o przekroju 100x120 mm). Zaleca sie
stosowanie regulowanych podpér stalo-
wych z wtasnymi rozporami stabilizujgcymi
ich pozycie.

Podpory montazowe ustawia sie prostopa-
dle do belek stropowych, wzdtuz ich osi,
w rozstawie nie wigkszym niz 1,8 m.

Belki podporowe nalezy podpiera¢ (stem-
plowac) w kierunku prostopadtym do osi
belek stropowych, w rozstawie co 1,5 m.

Liczba podpér montazowych zalezy od
rozpietosci stropu w $wietle podpdr sta-
tych (np. Scian) i wynosi:
— 1 podpora — przy rozpigtosci do 3,6 m,
— 2 podpory — przy rozpietosci powyzej
3,6 mdo5,4m,
— 3 podpory — przy rozpietosci powyzej
54mdo7,2m,
— 4 podpory — przy rozpigtosci powyzej 7,2 m.

Ponadto zaleca sie ustawienie dodatkowo
skrajnych podpdr montazowych bezpo-
Srednio przy licu sciany (podporze statej).



Podpory state (np. Sciany) poziomuje sie
po ich wykonaniu, uktadajgc warstwe ge-
stoplastycznej zaprawy na catej szerokosci
wienca, zabezpieczajgc w ten sposéb pu-
staki Scienne przed wciekaniem betonu
w ich drgzenia (szczegdlnie istotne w przy-
padku Scian jednowarstwowych).

Podpory montazowe nalezy wypoziomo-

waé, a w przypadku stropdw o duzej roz-
pietosci wypietrzy¢ odpowiednio do wy-
maganej wartosci strzatki odwrotnej.

2. Uktadanie belek i pustakéw stropowych

Belki stropowe uklada sie na podporach
statych (Scianach lub podciggach) na war-
stwie zaprawy cementowej M10 o grubo-
&ci min. 20 mm, zalecana dtugo$¢ oparcia
belek wynosi 125 mm.

Podczas montazu belek stropowych moze
zaistnie¢ sytuacja, w ktorej odlegtos¢ mie-
dzy belkg a $ciang bedzie mniejsza od
szerokosci modularnej pustaka. W takim
przypadku przerwe pomiedzy skrajng bel-
ka a licem $ciany (wienca) wypetni¢ mozna
w jeden z nastepujgcych sposobow:
— uktadajgc przyciete pustaki stropowe,
— ukladajgc kolejng dodatkowg belke
stropowa,
— deskujgc od dotu przerwe i wypetniajgc
ja betonem.

W przypadku przycinania pustakow stro-

powych maksymalna odlegto$¢ osi skraj-

nej belki stropowej od lica $ciany powinna

zapewnia¢ minimalng gtebokos¢ oparcia

pustaka stropowego na Scianie, tj. 25 mm.

Ta maksymalna odlegto$¢ wynosi:

— 500 mm dla stropu o rozstawie osio-
wym 625 mm,

— 375 mm dla stropu o rozstawie osio-
wym 500 mm.

Przy ukfadaniu pustakéw stropowych na-
lezy réwniez zwréci¢ uwage na maksymal-
ng gtebokos¢ oparcia pustakow na Scia-
nie, tj. aby mozliwe byto prawidiowe
wykonanie wienca zelbetowego zgodnie
Z projektem.

Rozstaw belek sprawdza sie poprzez uto-
zenie po jednym pustaku miedzy nimi przy
kazdym koncu belki.

Po utozeniu skrajnych rzedéw pustakow
wypetnia sie nimi cate pole stropowe. Czo-
towe powierzchnie pustakéw skrajnych
przylegajgcych do wiencéw, podciggdw
i zeber rozdzielczych zaleca sie zadeklo-
wac przed ich utozeniem.

W  jednowarstwowych  Scianach  ze-
wnetrznych w systemie Porotherm za-
miast zewnetrznego deskowania wienca
stropowego zaleca sie jego obmu-
rowanie pustakami Porotherm 11.5 P+W
lub Porotherm 8 P+W. Nalezy pamigtaC
przy tym o koniecznosci utozenia warstwy
materiatu termoizolacyjnego pomiedzy ob-
murowaniem a zelbetowym wiencem.

Po utozeniu belek stropowych kontroluje
sie ich poziome utozenie bgdz w przypad-
ku belek o wiekszych dtugosciach dosto-
sowanie do poziomoéw odpowiadajgcych
odwrotnej strzatce ugiecia (,wypietrzenie”).
Warto$¢ wypietrzenia podana w tabelach
.Parametry wytrzymatosciowe stropu Po-
rotherm” jest maksymalnym wypietrze-
niem dla belek w srodkowej czesci stropu
(pasmo srodkowe o szerokoSci réwnej
okoto 1/3 szerokosci stropu). Belek skraj-
nych (sgsiadujgcych z wiencem stropo-
wym) nie nalezy wypietrza¢ — pozostajg
one w poziomie wienca. Pozostatym bel-
kom nadawa¢ nalezy odpowiednio po-
Srednie wartosci wypietrzenia. Wypietrze-
nie belek to czynnos$¢ prosta i konieczna,
gwarantujgca uzyskanie nosnosci stropu
zgodnej z podang przez producenta.
Ogranicza ono rowniez ugiecie stropu,
ktére powstanie podczas jego eksploata-
cji. Daje to w rezultacie efekt ptaskiego
sufitu.
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Instrukcja
montazu (cd.)

Korzystaj z pomostow roboczych

Obmurowanie wienca

3. Zebra rozdzielcze

W stropach o rozpigtosci powyzej 4,0 m,

podobnie jak w innych stropach gesto-

zebrowych, w celu wyeliminowania ,kla-

wiszowania belek” nalezy wykona¢ zebra

rozdzielcze:

— 1 zebro rozdzielcze — przy rozpietosci
stropu do 6 m,

— 2 zebra rozdzielcze — przy rozpietosci
stropu powyzej 6 m.

Zebra rozdzielcze nalezy prowadzi¢ przez
calg szerokos¢ stropu, az do $cian lub pod-
ciggow (wiencow stropowych) usytuowa-
nych réwnolegle do belek stropowych,
a ich zbrojenie zakotwi¢ w wiencu.

Zbrojenie zebra rozdzielczego stanowig
zwykle dwa prety, jeden goérg, a drugi

4. Zbrojenie podporowe

Tak jak w innych stropach gestozebro-
wych (wymog normy PN-B-03264:2002
pkt 9.2) nad podporami statymi, nad kazdg
belkg, nalezy umiesci¢ zbrojenie podporo-
we zgodnie z dokumentacjg techniczng

5. Betonowanie stropu

Po sprawdzeniu poprawnosci:

— rozmieszczenia podpdr montazowych,

— ulozenia belek i pustakéw stropowych,

— wypoziomowania belek  stropowych
badz nadania im odwrotnej strzatki
ugiecia,

— zmontowania zbrojenia wiencoéw, zeber
rozdzielczych, Zzbrojenia podporowego,
zbrojenia przy otworach w stropie itp.,
oraz po:

— usunieciu zanieczyszczen (lisci, trocin
itp.),

— zwilzeniu (zmoczeniu) elementow stro-
powych, mozna przystgpi¢ do betono-
wania stropu.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na do-
ktadne wypetnienie mieszankg betonowg
wszystkich elementow stropu
(belki, zebra, wience).

dotem, bez odgie¢, o $rednicy @14 mm ze
stali klasy A-lll, spiete strzemionami o $red-
nicy @4,5 mm, o rozstawie nie wiekszym
niz 0,5 m.

Zbrojenie dolne zeber rozdzielczych nalezy
wprowadzi¢ w gtgb wienca lub podciggu
na gtebokos¢ nie mniejsza niz 10 Srednic
tego zbrojenia, natomiast diugos¢ zako-
twienia zbrojenia gérnego w wiencu po-
winna by¢ nie mniejsza niz 0,5 m.

Do wykonywania zebra rozdzielcze-
go mozna stosowa¢ pustaki stropowe
Porotherm o wysokosci 80 mm — co po-
zwala na uzyskanie jednolitej, ceramiczne;
dolnej powierzchni stropu.

w postaci np. preta ze stali klasy
A-lll 0 $rednicy @8 do @12 mm — zaleznie
od rozpietosci stropu, zakotwionego
w wiencu i plycie stropowej na dtugosci
min. @40 zbrojenia podporowego.

Jezeli beton podawany jest za pomocg
pompy, to nalezy go rozprowadzi¢ rowno-
miernie po powierzchni, nie dopuszczajgc
do miejscowego gromadzenia.

Jezeli beton dostarczany jest w taczkach,
transport po stropie powinien odbywac
sie po sztywnych pomostach wykonanych
z desek grubosci co najmniej 1,5 cala.

Podczas wszystkich robdt montazowych
na stropie, czyli przy uktadaniu pustakow,
pracach zwigzanych z wykonaniem zbroje-
nia wienca i zeber rozdzielczych oraz przy
betonowaniu stropu ze wzgledow bezpie-
czenstwa, nalezy korzysta¢ z pomostéw
roboczych, ktoére bardziej rownomiernie
roztozg obcigzenia. Wykonuije sie je z de-
sek, ktorych grubos¢ powinna wynosic
przynajmniej 1,5 cala. Deski rozktada sie



prostopadle do kierunku utozenia belek no-
Snych, w kilku migejscach na calej szeroko-
&ci stropu.

Uwaga! Nie nalezy stawa¢ na pustakach
stropowych lub obcigzaé¢ ich punktowo.

Grubos¢ warstwy nadbetonu nalezy kon-
trolowa¢ za pomocg sondy lub ryg (listew,
rur) umozliwiajgcych ,$cigganie” nadmiaru
betonu i uzyskanie grubosci warstwy po-
danej przez producenta.

6. Pielegnacja stropu

Po zakonczeniu betonowania strop nalezy
pielegnowac, szczegdlnie w okresie pod-
wyzszonych lub obnizonych temperatur
powietrza.

7. Otwory w stropie

Niewielkie otwory (np. na rury wod.-
-kan., c.o. lub przewody elektryczne) moz-
na wykonywac¢, nawiercajgc strop po jego
wykonaniu (Uwagal Otwory wykonywac
nalezy w pustakach, nie uszkadzajgc be-
lek stropowych) lub poprzez rozsuniecie
pustakéw podczas montazu stropu oraz
ewentualne wykonanie deskowania i wy-
lewki uzupetniajgcej.

W trakcie betonowania nalezy pobra¢
probki betonu i kontrolowaé jego jakos¢
wg PN-EN 206-1 ,Beton — Czgs¢ 1: Wy-
magania, wiasciwosci, produkcja i zgod-
nos¢”.

Do betonowania stropu stosuje sie beton
klasy nie nizszej niz C16/20.

Pielegnacja stropu polega na:

— zwilzaniu wodg powierzchni betonu
w podwyzszonych temperaturach,

— oslanianiu powierzchni betonu, np. ma-
tami, w obnizonych temperaturach.

Wieksze otwory w stropie (np. na zintegro-
wane ciggi przewoddw wentylacyjnych lub
dymowych, schody itp.) wykonuje sie, sto-
sujac tzw. wymiany o wymiarach i zbrojeniu
wedlug dokumentacji technicznej, czesto
z wykorzystaniem pustakéw stropowych
Porotherm o wysokosci 80 mm. W tym
przypadku jako pierwsze ukiada sie belki
stropowe przy krawedzi otworu i odmierza
sig od nich —w obu kierunkach — rozstawie-
nie kolejnych belek.

8. Scianki dziatlowe na stropie

W przypadku obcigzenia stropu $ciankami
dziatowymi konstrukcja stropu pod $ciankg
zalezy nie tylko od ciezaru Scianki, ale row-
niez od kierunku jej usytuowania (wzdtuz
lub w poprzek belek stropowych).

Lekkie $cianki dzialowe o masie do
50 kg/m? moga by¢ sytuowane dowaolnie.
Sytuowanie Scianek dziatowych o masie

9. Rozformowanie stropu

Do rozformowania stropu, 1j. usunigcia
podpdér montazowych oraz deskowan
(wiencow, zeber rozdzielczych itp.), moz-
na przystgpi¢ po uzyskaniu przez beton

powyzej 50 kg/m? — tak jak w przypad-
ku wszystkich stropéw gestozebrowych
— nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem
konstrukcyjnym budynku lub konsultowaé
z projektantem, gdyz strop moze wymagac
indywidualnego, dodatkowego wzmocnie-
nia (np. wykonania zebra pod $cianki lub
utozenia dwaoch, trzech belek stropowych
obok siebie).

monolityczny co najmniej 80% wytrzyma-
tosci docelowej (=16 MPa), to jest po min.
14 dniach od betonowania.

#)POROTHERM

Zbrojenie wienca, zbrojenie podporowe
i rozdzielcze




)i POROTHERM

Przekroje przez
strop Porotherm

Porotherm 11.5 P+W

Porotherm 8 P+W

zaprawa cementowa
min. 20 mm zaprawa cementowa

min. 20 mm

S e e e e

Porotherm 11.5 P+W

Porotherm 8 P+W

zaprawa cementowa

) zaprawa cementowa
min. 20 mm P

min. 20 mm

C30/37

175 przy dt. belek 1,75+6,25 m
230 przy d. belek 6,50+8,25 m

1515
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)i POROTHERM

4ciana gr. 50 cm

Sciana gr. 44 cm

Sciana gr. 38 cm

= El 5]

Nadproza
Porotherm 23.8

Zastosowanie

Belki nadprozowe Porotherm 23.8 sg
prefabrykowanymi elementami  konstruk-
cyjnymi  zamykajgcymi otwory drzwiowe
lub okienne w konstrukcjach $ciennych.
W zaleznosci od grubosci i przeznacze-
nia Sciany stosuje sie rézng liczbe belek
w roznych ukiadach, np. z ociepleniem
w przypadku Sciany zewnetrzne;j.

Dane techniczne

Gotowe nadproze

Po utozeniu na murze od razu petnig funk-
cje nosng. Belki nadprozowe Porotherm
23.8 sktadajg sie z poryzowanych ksztaftek
ceramicznych, zbrojenia kratownicowego
oraz betonu klasy C30/37.

wymiary: 70x238x1000+3250 mm (co 250 mm)

masa: ok. 35 kg/m
minimalne oparcie belek:

— przy szerokoéci otworu w Swietle do 1,5 m
— przy szerokoéci otworu w Swietle od 1,5 do 1,85 m
— przy szerokosci otworu w Swietle powyzej 1,85 m

Zalety

— wysokos$¢ roéwna wysokosci pustakow
Porotherm

— nie wymaga nadmuroweki

— bardzo duza no$nosc¢

— brak koniecznosci stosowania podpor
montazowych

— catkowicie wykonane fabrycznie — prosty
i szybki montaz na budowie

— w przypadku $cian zewnetrznych mozli-

- 125 mm
- 200 mm
- 250 mm

we jest tatwe i szybkie docieplanie ma-
teriatem termoizolacyjnym

— ceramiczna powierzchnia belek wraz ze
Sciang z pustakéw Porotherm stanowi
jednorodne podtoze pod tynk; zapobie-
ga to pekaniu tynku na granicy nadproze
- $ciana

— tatwe projektowanie i budowanie w sys-
temie Porotherm



Sposéb montazu

Belki nadprozowe Porotherm 23.8 uktada
sig strong wezszg (jak na rys. 10) na za-
prawie cementowej grubosci 12 mm. Belki
zwigzuje sie miekkim drutem w celu zabez-
pieczenia przed przewrdceniem.

Pojedyncze belki mozna uktada¢ recznie.
Jezeli istnieje  mozliwos¢ zastosowania
urzgdzenia podnoszgcego (np. wyciggu
dzwigowego), korzystniej jest stosowac

Nowe parametry wytrzymatosciowe belek nadpro-
zowych Porotherm 23.8 o zmienionych Srednicach

zbrojenia

1,00 205
1,25

125 207
1,50
1,75 208
2,00

200 2010 105
2,25
2,50
2,75

250 2310
3,00
3,25

Przy sprawdzaniu nosnosci nadprozy moze by¢ uwzgledniany wptyw wierica. Wielko$¢ wptywu wiernca na nosnosc

zestaw belek nadprozowych (w przypadku
muru zewnetrznego z izolacjg termiczna),
ktore uktada sie na podiozu i skreca moc-
no drutem. Tak przygotowane nadproze
podnosi sie i osadza na murze na przy-
gotowanej uprzednio warstwie zaprawy.
W przypadku gdy nadproze ma by¢ uto-
zone szczegodlnie  doktadnie, mozna
stosowaé drewniane Kliny.

7,65 1,52 19,85 43,8
8,11 2,90 22,91 37,4
8,11 2,90 15,34 25,0
8,41 3,71 14,05 21,0
9,12 5,57 14,85 22,8
9,12 5,57 12,34 17,6
9,12 5,57 11,00 14,6
9,12 5,57 8,91 11,8
9,12 5,57 7,36 9,8
9,12 5,57 6,19 8,2

nadproza zalezy od przyjetego rozwigzania projektowego i decyzji projektanta.

Transport i sktadowanie

Belki nadprozowe Porotherm 23.8 dostar-
czane sg w wigzkach po 20 sztuk, spigetych
stalowg tasmg. Nalezy sktadowac¢ je w za-

238

11

300

238

IEIHUI

daszonym migjscu. Zaleca sie sktadowanie
w stosach belek nadprozowych o jednako-
wych dtugosciach.
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)i POROTHERM

4ciana gr. 50 cm

4ciana gr. 44 cm

ﬁ%l

$ciana gr. 25 cm

:ﬁi_l |

i
}

|

$ciana gr. 30 cm

Nadproza
Porotherm 11.5114.5

Zastosowanie

Belki nadprozowe  Porotherm 115
i Porotherm 14.5 sg elementami zamykajg-
cymi otwory drzwiowe lub okienne w kon-
strukcjach $ciennych o réznych grubo-
Sciach i przeznaczeniu. Poniewaz belki
nadprozowe tego typu sg niskie i 0 matym
przekroju, zgdang wytrzymatos¢ uzyskujg
w potgczeniu z nadmurowang warstwg ce-
giet petnych lub pustakéw ze spoing piono-

Dane techniczne

wymiary: 115(145)x71x750+3000 mm
(co 250 mm)

masa: ok. 16 (19) kg/m

beton: klasa C30/37

Srednice pretow zbrojeniowych:

— przy diugosci belkki<1,5m-1J8

wg i/lub ewentualnie z warstwg betonu
konstrukcyjnego. Dzieki temu ich wytrzy-
matos$¢ moze by¢ projektowana indywidu-
alnie, w zaleznosci od liczby i rodzaju nad-
murowanych warstw. Belki nadprozowe
Porotherm 11.5 i Porotherm 14.5 sktadajg
sie z poryzowanych ksztattek ceramicz-
nych, zbrojenia pojedynczym pretem sta-
lowym klasy A-lll N i betonu C30/37.

minimalne oparcie belek:
-przy szer. otworu w Swietle <1,5 m - 125 mm
-przy szer. otworu w $wietle >1,5 m - 200 mm

— przy dlugosci belki 1,75 m-2,25m -1 10

— przy dtugoscibelki>2,5m -1 12

250

OO H = ST

440

300




Zalety

— réznorodno$¢ zastosowan

— nie wymaga podmurowki

— fatwy montaz reczny (maty ciezar)

— mozliwos¢ docieplania w przypadku
&cian zewnetrznych

Sposéb montazu

Belki nadprozowe  Porotherm  11.5
i Porotherm 14.5 uklada sie na wypozio-
mowanym murze, na zaprawie cemento-
wej gr. 12 mm. Ukiad belek nadprozowych
zalezy od grubosci i przeznaczenia $ciany
(z izolacjg lub bez). W zaleznosci od wyma-
ganej no$nosci nadproza te mogg byc¢
nadmurowane jedng (lub wiecej) warstwg
cegiet pelnych ze spoing pionowg
i/lub z ewentualng warstwg betonu kon-

Nosnos$¢ nadprozy

Nadproze wykonane z belek Porotherm
11.5 i 14.5 powstaje przez ich nadmuro-

Parametry wytrzymatosciowe belek nadprozowych

#)POROTHERM

— mozliwo$¢ stosowania przy nietypowej
wysokosci kondygnacii

— wysoka, rosngca nosnos¢ zalezna
od liczby nadmurowanych warstw

— tatwe projektowanie i wykonanie
w systemie Porotherm T T T T T 1T 1 1 1

strukcyjnego. Podczas przenoszenia belek
czesto wystepujg odksztatcenia sprezyste,
ktére jednakze nie powodujg ich uszko-
dzenia. Przed rozpoczeciem wykonania kon-
strukgji $ciennej nad nadprozem nalezy za-

stosowa¢ podpory montazowe, rozstawione : |5

rownomiernie tak, aby odleglos¢ miedzy nimi
nie przekraczatla 1 m. Podpory zaleca sig
usung¢ dopiero po dostatecznym stward-
nieniu zaprawy, tj. po uptywie 7-14 dni.

wanie (cegta petna lub pustak z wypetniong [

spoing pionowag) i/lub ich nadbetonowanie.

Porotherm 11.5 oraz Porotherm 14.5

W ponizszej tabeli zestawiono parametry
konstrukcyjne dla nadproza zespolonego o
tacznej wysokosci 570 mm w sktad ktore-
go wchodzi:

- belka nadprozowa (71 mm)

157 12,5
115 2,0 10,7
2,2 9,7
1,7 15,8
145 2,0 13,4
2,2 12,2

Transport i skladowanie

Belki nadprozowe Porotherm 11.5 dostar-
czane sg W wigzkach po 40 sztuk, a belki
Porotherm 14.5 po 30 sztuk, spietych sta-
lowg tasma. Nalezy sktadowac je w zada-

L=220m

- nadmurowanie pojedynczg warstwg pu-

stakoéw Porotherm na zaprawie co naj-

mniej klasy M5z wypetionymi spoinami

pionowymi (249 mm)
- wieniec zelbetowy (250 mm)
0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,60 1,85 2,10 2,35 2,60
50,0 33,3 25,0 20,0 16,7 15,6 13,5 11,9 10,6 9,6
42,8 28,5 21,3 17,0 14,2 13,3 11,5 10,2 9,1 8,2
38,8 25,9 19,4 186 12,9 12,1 10,5 9,2 8,3 7,5
63,2 421 31,6 25,3 21,1 19,8 17,1 15,0 13,4 12,2
53,6 35,7 26,8 21,5 17,9 16,8 14,5 12,8 11,4 10,3
48,8 32,5 24,4 19,6 16,3 15,3 13,2 11,6 10,4 9,4

szonym miejscu. Zalecane jest skltadowa-
nie w stosach belek nadprozowych
0 jednakowych dtugosciach.
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Obowigzujg informacje zawarte w aktualnych wydawnictwach Wienerberger.
Deklarowane w niniejszej broszurze parametry sg podane dla wyrobéw
produkowanych w zaktadach firmy Wienerberger na terenie Polski.




