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POSTANOWIENIA OGOLNE | TECHNICZNE

1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB jest zestaw wyrobow do wykonywania dwu-
sciennych, ceramiczno-betonowych przewodéw powietrzno-spalinowych typu PLEWA-
UNIVERSO-LAS, kompletowany przez firme PLEWA Polska Sp. z o.0.

Elementami sktadowymi zestawu sg szamotowe profile wewnetrzne (rysunki 1i 2,
tablica 1) oraz keramzytobetonowe pustaki obudowy (rysunki 3 + 24).

Szamotowe profile kominowe, produkowane przez niemieckg firme PLEWA WERK
Klardorf GmbH, sg wprowadzane do obrotu z oznakowaniem CE, po dokonaniu oceny zgod-
nosci z normg zharmonizowang PN-EN 1457:2003. Producentami pustakéw keramzytobeto-
nowych sg: firma niemiecka Beton & Recycling GmbH & Co. KG oraz firma polska PLEWA

Polska Sp. z 0.0.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Przewdéd powietrzno-spalinowy w tzw. ,systemie LAS” jest zbiorczym przewodem
powietrzno-spalinowym do ktérego moga by¢ podigczone urzadzenia grzewcze usytuowane
na poszczegoélnych kondygnacjach budynku, pracujace z zamknietg komorg spalania, czyli
nie pobierajgce powietrza z pomieszczenia, w ktérym sg zainstalowane.

Powietrze do urzadzen grzewczych jest dostarczane przewodem powietrznym, a spali-
ny sga odprowadzane przewodem spalinowym. W przypadku podigczenia wiecej niz jednego
urzadzenia grzewczego w dolnej czesci przewodu powinien byé wykonany otwér nadmiaro-
wy (wyréwnawczy), taczacy przewod powietrzny z przewodem spalinowym.

Wykonany (na miejscu budowy), z zestawu wyrobdw objetych Aprobatg Techniczna,
dwuscienny, ceramiczno-betonowy przewod powietrzno-spalinowy typu PLEWA-UNIVERSO
-LAS przedstawiono na rysunku 25.

Do utozonych jeden na drugim i potaczonych zaprawa pustakéw betonowych wprowa-
dza sie profile szamotowe potgczone kitem kwasoodpornym. Statg odlegtos¢ profili szamo-
towych od pustakbw obudowy zapewnia sie stosujgc obejmy dystansowe ze stali
nierdzewnej. Profile szamotowe tworza przewoéd spalinowy, a przestrzen pomiedzy profilami

szamotowymi a pustakami obudowy jest wykorzystywana jako przewdd powietrzny.
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Powstajagce w tym przypadku dwuscienne, ceramiczno-betonowe profile kominowe, w kto-
rych obie sciany sg przedzielone warstwa powietrza przedstawiono na rysunkach 26 i 27.

Dwuscienne, ceramiczno-betonowe przewody powietrzno-spalinowe typu PLEWA-
UNIVERSO-LAS mogg byé¢ stosowane w przypadku urzadzen grzewczych zasilanych ga-
zem, przy temperaturze w przewodzie nie przekraczajgcej 200°C.

Dwuscienny, ceramiczno-betonowy przewdd powietrzno-spalinowy typu PLEWA-
UNIVERSO-LAS klasyfikuje sie, zgodnie z normg PN-EN 1443:2001, w spos6b nastepujacy:
To00, N¢, O, W, 1-2-3, ROO, C50, co oznacza ze:

temperatura na wlocie do przewodu kominowego nie powinna przekracza¢ 200°C,

— przewidywana jest praca przewodu kominowego w podcisnieniu (cisnienie wewnatrz
przewodu jest nizsze niz cisnienie atmosferyczne), a nieszczelnos¢ przewodu, mierzo-
na przy cisnieniu préby (nadcisnieniu) 40 Pa nie przekracza 2 l/s-m?,

— przewdd kominowy nie jest odporny na pozar sadzy, czyli nie ma mozliwos$¢ wystapie-
nia w przewodzie chwilowej temperatury rzedu 1000°C,

— ze wzgledu na odpornos$¢ na dziatania skroplin przewéd kominowy moze sie znajdo-
wac w tzw. ,mokrym stanie pracy” (minimalna temperatura w przewodzie nizsza niz
60°C),

— odpornos¢ przewodu kominowego na korozje (klasy 1-2-3) nie ogranicza zakresu paliw
stosowanych do zasilania urzgdzenia grzewczego,

— opor cieplny przewodu kominowego jest pomijalny,

— odlegtos¢ pomiedzy zewnetrzng powierzchnig przewodu kominowego a elementem,
wykonanym z materiatu palnego, nie powinna by¢é mniejsza niz 50 mm.

Dwuscienny, ceramiczno-betonowy przewdd powietrzno-spalinowy typu PLEWA-
UNIVERSO-LAS powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem technicznym, uwzglednia-
jacym polskie normy i przepisy budowlane, a w szczegd6lnosci rozporzadzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156), postanowienia
niniejszej Aprobaty Technicznej oraz informacje Producenta dotyczace wykonywania prze-
wodoéw kominowych.

Przewdd kominowy powinien by¢ wykonany jako konstrukcja samonos$na, stykajaca sie
lub bedaca fragmentem (w przekroju poziomym) $ciany murowej lub betonowej, lub tez jako
konstrukcja samonosna, oddzielona od scian budynku. W tym drugim przypadku projekt
techniczny przewodu powietrzno-spalinowego powinien zawiera¢ informacje na temat spo-
sobu zapewnienia wymaganej statecznosci przewodu.

Urzadzenia grzewcze powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

— zapotrzebowanie ciggu — O0Pa,
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— maksymalne nadci$nienie dmuchawy — 3 150 Pa,
— maksymalne opory przeptywu (przy nie pracujagcym urzgdzeniu)

* 10 Pa dla przeptywu 6 I/s,

* 20 Padla przeptywu 8 I/s.

Ponadto w urzadzeniach grzewczych powinny wystepowac:

— urzadzenia zapewniajgce samoczynng kontrole ptomienia z czasem odcinania gazu nie

dtuzszym niz 10 s,

— palnik z wentylatorem lub dmuchawg powietrza albo tez dmuchawg spalin,

— odpowiednie kanaly spalinowe i powietrzne pozwalajgce na szczelne podtgczenie do
systemu powietrzno-spalinowego,

— elementy z blachy stalowej ostaniajgce podigczenie urzadzenia grzewczego do przewodu.

Pole przekroju przewodu powietrznego powinno byé co najmniej 1,5 raza wieksze od
pola przekroju przewodu spalinowego.

Parametry geometryczne dwusciennych, ceramiczno-betonowych przewodéw po-
wietrzno-spalinowych typu PLEWA-UNIVERSO-LAS podano w tablicy na rysunku 27.

Pole przekroju otworu nadmiarowego (wyréwnawczego) nie powinno by¢ mniejsze niz
15% pola przekroju przewodu spalinowego.

Do przewodu kominowego moze by¢ przytaczone nie wiecej niz 10 gazowych urzadzenh
grzewczych z zamknietg komorg spalania o mocy nie wiekszej niz 30 kW kazde.

Odlegtos¢ (w pionie) pomiedzy podtaczeniami poszczegoélnych urzadzen grzewczych
nie moze by¢ mniejsza niz 30 cm w przypadku potaczeh usytuowanych po tej samej stronie
przewodu lub potaczen do siebie prostopadtych i 60 cm w przypadku podtaczen usytuowa-
nych po stronach przeciwnych.

Podtagczenie do przewodu kominowego innej liczby urzadzen grzewczych i inne ich
rozmieszczenie powinno by¢ odpowiednio udokumentowane.

Urzadzen grzewczych oraz ich instalacji pomocniczych nie nalezy mocowa¢ bezpo-
srednio do $cian przewoddw powietrzno-spalinowych.

Przewodd powietrzno-spalinowy powinien mie¢ przekréj i wysoko$¢, a w razie potrzeby
réwniez odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng i wielkos¢ powierzchni wewnetrznej, zapewniajace
wiasciwe odprowadzenie spalin i zapobiegajgce zassaniu spalin do przewodu powietrznego.

Wysokos¢ przewodu powietrzno-spalinowego mierzona od osi wigczenia ostatniego
czopucha do wylotu nie moze by¢ mniejsza niz 2 m.

Elementy dystansowe nalezy rozmieszczaé¢ w odstepach nie wiekszych niz 5 m.

Szamotowe profile powinny by¢ taczone kitem kwasoodpornym, zalecanym przez
Whnioskodawce, o klasie odpornosci na temperature nie mniejszej niz NT 1350 (1350°C)
wedtug normy PN-EN 1402-1:2004.
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Pustaki zewnetrzne powinny by¢ taczone zaprawg cementowo-wapienng, marki nie
mniejszej niz 3,0 MPa wedtug normy PN-90/B-14501.

Po wykonaniu przewodu powietrzno-spalinowego nalezy dokonac jego odbioru wedtug
zalecen normy PN-89/B-10425.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materiaty

Profile wewnetrzne powinny by¢ wykonane z szamotu wypalanego w temperaturze
1200°C, prasowanego pod ciénieniem, o gestosci 2150 + 100 kg/m®, o wytrzymatosci na $ci-
skanie nie mniejszej niz 25 MPa i 0 zdolnosci pochfaniania wody w temperaturze 110°C, zmie-
niajgcej sie w zakresie 4 +~ 15%. Wewnetrzna powierzchnia profili powinna by¢ glazurowana.

Pustaki obudowy powinny byé wykonane z keramzytobetonu o klasie nie nizszej niz
LB 4, w odmianie 1,0 wedtug normy PN-91/B-06263.

3.2. Ksztatt i wymiary profili szamotowych i pustakéw obudowy

Ksztatt i wymiary profili szamotowych i pustakéw obudowy powinny odpowiada¢ poda-
nym na rysunkach 1 + 24, z zachowaniem tolerancji wymiarow:

* profile szamotowe

— $rednica wewnetrzna + 2%,

— wysokos¢ + 3 mm,

— grubos¢ scianki +1 mm,
¢ pustaki keramzytobetonowe

— wymiary zewnetrzne

(dtugosé¢, szerokose) + 3%,
— wysokos¢ + 5 mm,
— grubos¢ scianki +2 mm.

Sprawdzenie ksztaitow i wymiarow nalezy wykonywaé zgodnie z p. 5.6.1.

3.3. Stan powierzchni profili szamotowych i pustakow obudowy

Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne profili szamotowych powinny by¢ gtadkie, bez
spekan i wyszczerbieh oraz powinny mie¢ jednolitg barwe. Krawedzie pustakéw obudowy
powinny by¢ proste, a powierzchnie ptaskie.

Sprawdzenie stanu powierzchni nalezy wykonywac¢ zgodnie z p. 5.6.2.
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3.4. Szczelnosé przewodu kominowego

Przewdéd kominowy powinien charakteryzowac sie szczelnoscig przy ktérej ilosé po-
wietrza przenikajaca w ciggu sekundy przez 1 m* powierzchni wewnetrznej przewodu, przy
cisnieniu proby (nadcisnieniu) 40 Pa w temperaturze +20°C nie jest wieksza niz 2 1.

Sprawdzenie szczelnosci przewodu kominowego nalezy wykonywaé¢ zgodnie z p. 5.6.3.

3.5. Odpornosé przewodu kominowego na temperature eksploatacyjna

Przewdd kominowy poddany dziataniu temperatury 250°C powinien charakteryzowaé
sie niezmieniong szczelnoscig, a maksymalna temperatura na zewnetrznej powierzchni
pustaka obudowy nie powinna by¢ wieksza niz 100°C.

Sprawdzenie odpornosci przewodu kominowego na temperature eksploatacyjng nalezy

wykonywac zgodnie z p. 5.6.4.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Elementy sktadowe zestawu do wykonywania dwusciennych, ceramiczno-betonowych
przewodéw powietrzno-spalinowych typu PLEWA-UNIVERSO-LAS powinny by¢ dostarczane
przez Producenta w sposéb uzgodniony z odbiorcg oraz przechowywane w sposéb zapew-
niajacy niezmiennos¢ ich wtasciwosci.

Do jednostek transportowych powinna by¢ dotagczona informacja zawierajgca co naj-
mniej nastepujace dane:

— hazwe wyrobu,

— nazwe i adres Producenta,

— numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6724/2005,

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

— rodzaj surowca,

— nazwe jednostki certyfikujgcej, ktéra brata udziat w ocenie zgodnosci,
— znak budowlany.

Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporza-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041).
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5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogo6lne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), wyroby, ktérych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, moga by¢é wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu
robét budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznacze-
niu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z Apro-
batg Techniczng ITB AT-15-6724/2005 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 /2004, poz. 2041) oceny zgodnosci wyrobdw objetych
Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6724/2005 dokonuje Producent, stosujgc system 2+.

W przypadku systemu 2+ oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowa dekla-

racje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6724/2005 na podstawie:

a) zadania Producenta:
— wstepnego badania typu,
— zaktadowej kontroli produkcji,
— badah gotowych wyrobéw (prébek) pobranych w zakladzie produkcyjnym, prowa-

dzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badan,

b) zadania akredytowanej jednostki:
— certyfikacji zaktadowej kontroli produkcji na podstawie: wstepnej inspekcji zaktadu
produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji oraz ciggtego nadzoru, oceny i ak-

ceptacji zaktadowej kontroli produkciji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wiasciwosci tech-
niczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania.
Wstepne badanie typu obejmuje:
— szczelnosé przewodu powietrzno-spalinowego,
— odpornosé¢ przewodu powietrzno-spalinowego na temperature eksploatacyjna,
— warunki pracy przewodu powietrzno-spalinowego (tzw. suchy lub mokry stan pracy)

— odpornosé¢ przewodu powietrzno-spalinowego na korozje,
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— odlegtos¢ materiatéw palnych od przewodu powietrzno-spalinowego.
Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wtasciwosci

techniczno-uzytkowych wyrobu stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuije:
1) specyfikacje i sprawdzanie wyrobow sktadowych i materiatéw,
2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobow (p. 5.4)
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad
i procedur okreslonych w dokumentach zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych
do technologii produkcji i zmierzajacych do uzyskania wyrobéw o wymaganych wiasci-
wosciach.
Kontrola produkcji powinna zapewnia¢, ze wyréb jest zgodny z Aprobatg Techniczng
ITB AT-15-6724/2005. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane.
Zapisy rejestru powinny potwierdzac, ze wyroby speiniajg kryteria oceny zgodnosci. Kazda

partia wyrobéw powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.

5.4. Badania gotowych wyrobow

Badania gotowych wyrobéw obejmujg sprawdzenie ksztattu i wymiaréw oraz stanu

powierzchni profili szamotowych i pustakéw obudowy.

5.5. Czestotliwos$¢é badan gotowych wyrobow

Czestotliwos¢ badan kontrolnych powinna byé zgodna z ustalonym planem badan.

5.6. Metody badan

1.1.1. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw profili szamotowych i pustakéw obudowy.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z normami PN-EN/1457:2003

(profile szamotowe) oraz PN-EN 12446:2004 (pustaki keramzytobetonowe).

5.6.2. Sprawdzenie stanu powierzchni profili szamotowych i pustakow obudowy.
Sprawdzenie stanu powierzchni profili kominowych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z norma
PN-EN 1457:2003 (profile szamotowe) oraz PN-EN 12446:2004 (pustaki keramzytobetonowe).

5.6.3. Sprawdzenie szczelnosci przewodu powietrzno-spalinowego. Sprawdzenie
szczelnoéci przewodu powietrzno-spalinowego nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normag
PN-EN 1457:2003.
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5.6.4. Sprawdzenie odpornosci przewodu powietrzno-spalinowego na tempera-
ture eksploatacyjng. Sprawdzenie odpornosci przewodu powietrzno-spalinowego na tem-

perature eksploatacyjng nalezy przeprowadzac zgodnie z normg PN-EN 12446:2004.

5.7. Pobieranie prébek do badan

Prébki do badan nalezy pobiera¢ zgodnie z normami: PN-EN 1457:2003 i PN-EN
12446:2004.

5.8. Ocena wynikéw badan

Zestaw wyrobéw do wykonywania dwusciennych, ceramiczno-betonowych przewoddw
powietrzno-spalinowych typu PLEWA-UNIVERSO-LAS nalezy uzna¢ za zgodny z wymaga-

niami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6724/2005 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatnos¢ zestawu wyrobéw do wykonywania dwusciennych, ceramiczno-betonowych
przewodéw powietrzno-spalinowych typu PLEWA-UNIVERSO-LAS do stosowania w budow-
nictwie w zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), wyroby, ktérych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, mogg byé wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu
rob6t budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego whlasciwosciom uzytkowym i przezna-
czeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6724/2005 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.2. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw o
ochronie wlasnosci przemystowej, a w szczegoélnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu RP z
dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. - Prawo whasnosci przemystowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

6.3. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne na-

ruszenie praw wytgcznych i nabytych.
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6.4. Aprobata Techniczna nie zwalnia Producenta od odpowiedzialnosci za wtasciwg
jakos¢ wyrobdéw oraz wykonawcéw rob6t budowlanych od odpowiedzialnosci za wtasciwe ich

zastosowanie.

6.5. W tresci wydawanych prospektow i ogtoszen oraz innych dokumentéw zwigzanych
z wprowadzeniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie zestawu wyrobéw do wykony-
wania dwusciennych, ceramiczno-betonowych przewoddéw powietrzno-spalinowych typu
PLEWA-UNIVERSO-LAS, nalezy zamieszczac¢ informacje o udzielonej tym wyrobom Apro-
bacie Technicznej ITB AT-15-6724/2005.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6724/2005 wazna jest do 30 czerwca 2010 r.

Waznos¢ Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przedtuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whnioskodawca, lub formalny nastepca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budow-
lanej z odpowiednim wnioskiem nie pozniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci

tego dokumentu.

Koniec

INFORMACJE DODATKOWE

Normy zwigzane

PN-EN 1457:2003 Kominy. Ceramiczne wewnetrzne przewody powietrzno-spalinowe.
Wymagania i metody badan

PN-EN 1443:2001 Kominy. Wymagania ogolne

PN-EN 1402-1:2004 Nieformowane wyroby ogniotrwafe. Czes¢ 1: Wprowadzenie i klasyfi-

kacja

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegfy.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-91/B-06263 Beton lekki z porowatych kruszyw sztucznych

PN-EN 12446:2004  Kominy. Czesci skfadowe. Betonowe zewnetrzne elementy scienne

Badania i oceny
0769-CPD-7003 EG - Konformitatserklarung nach EN 1457:2003-04, notifizierte Stelle:
Universitat Karlsruhe (TH), Versuchsanstalt fir Stahl, Holz und Ste-
ine, Kaiserstralle 12, D-76128 Karlsruhe
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Rysunek 1. Profile szamotowe typu PLEWA-UNIWERSO-LAS — czes¢ |
a) profil podtuzny, b) profil przytaczny z kotnierzem prostokatnym,

c) - profil przytaczny z otworem prostokgtnym, d) profil przytgczny z otworem okragtym,

e) profil przytaczny z kotnierzem okragtym, f), g), h) - trgjniki
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1 - oparcie dla izolacji termicznej /

2 - okapnik kondensatu

Rysunek 2. Profile szamotowe typu PLEWA-UNIWERSO-LAS — czes¢ |l

a) profil przytaczny z kotnierzem okragtym i z oparciem dla izolacji termicznej,
b), c) - tréjniki z oparciami dla izolacji termicznej, d) potaczenie dwdch profili
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Rysunek 3. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy
0 wymiarach 340 x 340 mm
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Rysunek 4. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy
0 wymiarach 360 x 360 mm



str. 18/42

AT-15-6724/2005

380*38

40

£7082

€

¥
Y05
7]

g€708e

+3
5053

L
A

28013

5033

&ove)

¥

'3
A

X

gieee

RRNNNNN

DARMIRNNNNR

Rysunek 5. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy

0 wymiarach 380 x 380 mm
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Rysunek 6. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy

0 wymiarach 400 x 400 mm
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Rysunek 7. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy
o0 wymiarach 430 x 430 mm
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Rysunek 8. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy

0 wymiarach 460 x 460 mm
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Rysunek 9. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy

0 wymiarach 490 x 490 mm
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Rysunek 10. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy
0 wymiarach 550 x 550 mm
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Rysunek 11. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy
0 wymiarach 600 x 600 mm
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Rysunek 12. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy
0 wymiarach 660 x 660 mm
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Rysunek 13. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy
o wymiarach 360 x 500 mm z kanatem do wentylacji kottowni
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Rysunek 14. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy
o wymiarach 430 x 570 mm z kanatem do wentylacji kottowni
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Rysunek 15. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy
o wymiarach 460 x 620 mm z kanatem do wentylacji kottowni
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Rysunek 16. Jednokomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy
o wymiarach 550 x 740 mm z kanatem do wentylacji kottowni



— AT-15-6724/2005 str. 30/42

) 690*§-3 .
ke ] 1
45t§
S perere el
+ | 830 153
gl e &gt &l
<

380+3
2603

K@ : I
.

+3 +3 +3 +3 +3
5053 260%3 505> 28013 50

4 A

3
¥

607

AMANANTEA

NN

MANANEY
32313
(240%8)

Rysunek 17. Dwukomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy
0 wymiarach 380 x 690 mm
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Rysunek 18. Dwukomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy

0 wymiarach 380 x 710 mm
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Rysunek 19. Dwukomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy
o0 wymiarach 400 x 710 mm
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Rysunek 20. Dwukomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy
o0 wymiarach 400 x 750 mm
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Rysunek 21. Dwukomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy
o0 wymiarach 430 x 740 mm
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Rysunek 22. Dwukomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy

0 wymiarach 430 x 760 mm
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Rysunek 23. Dwukomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy
o0 wymiarach 490 x 930 mm
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Rysunek 24. Dwukomorowy, keramzytobetonowy pustak obudowy
o wymiarach 500 x 800 mm z kanatem do wentylacji kottowni
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Rysunek 25. Przyktadowy przewdd kominowy typu PLEWA-UNIVERSO-LAS

1 - szamotowy profil podtuzny, 2 - keramzytobetonowy pustak obudowy, 3 - szamotowy profil przytaczny
z otworem i z kr6¢cem stalowym zamontowanych pod katem 90°, 4 - szamotowy profil przytaczny z otworem,
5 - szamotowy profil przytaczny z otworem i z kréécem stalowym zamontowanych pod katem 45°,
6 - drzwiczki otworu rewizyjnego, 7 - drzwiczki otworu wyczystnego, 8 - cokét betonowy,
9 - otwdr nadmiarowy, 10 - profil ze spustem kondensatu, 11 - obejma dystansowa ze stali nierdzewnej,
12 - dodatkowa obudowa gornej czesci przewodu kominowego
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Rysunek 26. Dwuscienne, ceramiczno-betonowe profile kominowe
typu PLEWA-UNIVERSO-LAS — czes$¢ |

1 - szamotowy profil wewnetrzny, 2 - keramzytobetonowy pustak obudowy, 3 - kanat umozliwiajacy wentylacje
welny mineralnej, 4 - kanat wykorzystywany do wentylacji pomieszczenia kottowni, 5 - otwér montazowy
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a) b)

Wariant 1 Wariant 2

Rysunek 27. Dwuscienne, ceramiczno-betonowe profile kominowe
typu PLEWA-UNIVERSO-LAS — cze$c¢ II

a) profil jednokomorowy; b) profil dwukomorowy

¢) - wymiary profili kominowych oraz przewodow spalinowych (Aa) i przewoddw powietrznych (Al)

wariant | " nml g r:r’n o nf'r’ﬂ Aa/Al ?::'2 cAnI{Z
1 120 3 25 £ 45 325 | 350 | 330 15 | 1390 208,6
1 140 3 25 £ 45 325 | 350 | 330 15 | 1893 283,9
1 160 3 25 £ 45 325 | 350 | 230 15 | 2472 3708
1 180 3 25 £ 45 325 | 350 | 330 15 | 3129 469,3
1 200 3 25 £ 45 325 | 350 | 330 15 | 3862 579,4
2 120 3 25 £ 45 325 | 350 | 330 15 | 1390 208,6
2 140 3 25 £ 45 325 | 350 | 330 15 | 1893 283,9
2 160 3 25 £ 45 325 | 350 | 330 15 | 2472 3708
2 120 3 25 £ 45 325 | 350 | 330 15 | 1390 208,6
2 140 3 25 £ 45 325 | 350 | 330 15 | 1893 283,9
2 160 3 25 £ 45 325 | 350 | 330 15 | 2472 370,8
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Wymiary profili szamotowych typu PLEWA-UNIWERSO-LAS, przedstawionych na rysunkach 1i 2

Tablica 1

a/b, r, d, h, u, v, t, l, m, n, o, s, f, g, a, Potozenie,
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm ° XX
0 +2 85 s
85/135 + 4 23 20+ 0,75 63 102 80 | 160 | 80 A >
105/105+4 | 21 | 20(15)+075 8 (5)2 10 (8)"2 100 | 160 | 100 130
105/140+4 | 25 | 20(15)+075 50 g*2 100 | 160 | 100 100 S
* 0, 2 0 135 b
120/120 + 4 24 | 20(15)%0,75 8(5)5 10 (8)7 100 | 160 | 100 140
140/140+4 | 28 | 20(15)+075 8 (5)2 10 (8)"2 140 | 200 | 140 | 40 | 160
121
120/180+5 | 30 | 20(15)+075 | 246 59 82 100 | 200 | 120 igg >
100 | 15
496 , ” 8
160/160+5 | 32 | 20(15)+075 8(5) Y 10 (8)"2 285 | 140 | 200 | 140 180 | do | 45
662 (10)
1501200 +6 | 32 20+0,75 746 62 102 140 | 200 | 140 140 | 150 ) 90 S
* 0, 2 0 200 b
996 0 +2
180/180+5 | 36 20+0,75 8 (6) 102 140 | 200 | 140 200
200/200 + 6 40 225+1 8(6) 3 12 (10)"3 140 | 200 | 140 225
200/250+8 | 45 25+1 60 1073 185 | 200 | 140 200 S
* S 3 0 o |20 b
225/225+6 | 45 251 83 12°3 185 | 200 | 140 250
200/300+8 | 50 2541 80 1273 185 | 200 | 140 200 S
* * 3 0 300 b




c.d. Tablicy 1

a/b, r, d, h, u, vV, t, l, m, n, 0, S, f, g, a, Potozenie,
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm © XX
250/250+8 | 50 275+15 89 127 185 | 250 | 250 225
0 +4 250 s
250/300+8 | 55 30£15 10 17" 185 | 250 | 250 300 o
275/275+8 | 55 30+15 109 7] 240 | 400 | 300 300
300/300+8 | 60 325+15 109 172 240 | 400 | 300 350
121
30035048 | 65 | 325%15 102 17°S 240 | 400 | 300 S >
246
100 | 15
350/350+8 | 70 35:15 496 107 17*3 8 240 | 400 | 300 350
s62 ao | 25 60 do | 45
350/400£8 | 75 w15 | - 120 22°5 240 | 400 | 300 20 | 150 | 90 >
400/400 +8 | 80 40%15 996 12 22" 240 | 500 | 400 400
450/450 +8 | 90 41+2 12 22" — | 500 | 400 450
500/500+# | 100 41+2 12 22" — | 500 | 400 500
550/550 +# | 110 45+ 2 12 22" — | 500 | 400 550
600/600+# | 120 47+2 12 22" — | 500 | 400 600
Potozenie:

s — wezszy bok kotnierza
b — szerszy bok kotnierza




