quick-mix

TN Trasowa zaprawa do kamienia
naturalnego grubowarstwowa

Zaprawa do uktadania oktadzin z kamienia naturalnego,
np. bazalt, granit, porfir itp. Do stosowania wewnatrz i na

zewnatrz.

e mineralna

¢ wysoka stabilno$¢ i sita klejenia

e z duzym udziatem trasu renskiego

e z udziatem trasu renskiego w celu zmniejszenia
niebezpieczenstwa powstawania wykwitéw i plam
w przypadku okfadzin z kamienia naturalnego jak
réwniez w celu uzyskania optymalnego przebiegu
procesu twardnienia

o tatwa w obrébce

¢ po stwardnieniu odporna na dziatanie mrozu i nie
przepuszczajgca wody

Zastosowanie

¢ do ukfadania kamienia naturalnego jak np. bazalt,
granit, porfir

edo okladzin podtogowych, tarasoéw, stopni
schodowych, podestéw schodowych, parapetow
okiennych

¢ do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

o do ukfadania na grubej warstwie zaprawy min. ok. 2
cm przy konsystencji plastycznej

Jakos¢ i niezawodnos¢é

e cement zgodnie z normg PN-EN 197

¢ M10 zgodnie z normag PN-EN 998-2

 NM Il zgodnie z normg PN-EN V 18580

e mata zawarto$¢ chromianéw zgodnie z TRGS 613

e kontrola jakosci

e spetnia wymagania normy PN-EN 18352 i PN-EN
18332

e tras zgodnie z normg PN-EN 51043

e piaski stopniowane $rednioziarniste — 0-4 mm
zgodnie z normg PN-EN 13139

Zaprawa trasowa do kamienia naturalnego

grubowarstwowa odpowiada:

¢ instrukcjom Centralnego Zwigzku Niemieckiego
Przemystu Budowlanego dotyczacym ,Oktadzin
podfogowych z ptytek i ptyt na zewnatrz budynkéw”

o Wyktadzinom basenowym”, ,Oktadzinom
fasadowym z ceramicznymi ptytkami podwdjnymi”,

e instrukcjom Zwigzku Przemystowego Marmur
Jurajski i Ptyty z Kamienia  Naturalnego
Solnhofer

o wytycznym  Niemieckiego Zwigzku
Naturalnego (PNV)

Kamienia
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Podtoze

Poditoze musi by¢ nosne, suche, nie przemrozone i
stwardniate. Podtoza chtonne nalezy uprzednio
przygotowac.

Obrébka

Trasowg zaprawe do kamienia naturalnego nalezy
przygotowa¢ z wykorzystaniem zwykilych maszyn
wystepujacych w handlu (mieszalnik o mieszaniu
przymusowym, mieszalnik wolnospadowy lub mieszalnik
o pracy ciagtej) lub recznie. llos¢ dodawanej czystej
wody (lub wody wraz z Flexo-Trass-Dispersion)
dostosowac¢ do konsystencji zaprawy przygotowywanej
do obrobki.

konsystencja wilgotnej ziemi normalna:

ok. 4,25 - 4,5 | wody na 40 kg

konsystencja wilgotnej ziemi uszlachetniona:

ok. 3,51 wody + 0,7 | Flexo-Trass-Dispersion na 40 kg
konsystencja sztywno-plastyczna normalna:

ok. 5 - 5,51 wody na 40 kg

konsystencja sztywno-plastyczna uszlachetniona:

ok. 51 wody + 1| Flexo-Trass-Disperson na 40 kg
Zaleznie od sposobu uktadania i wtasciwosci kamienia
naturalnego nalezy ukfadac¢ kamien i ptyty ceramiczne w
zaprawie lekko-plastycznej tak, aby przylegaty na catej
powierzchni i nie powstaly puste przestrzenie. Przy
ukfadaniu na zaprawie o konsystencji wilgotnej ziemi
nalezy zastosowa¢ szlam sczepny np. tubag Trass-
Naturstein-Haftschlamme flex TNH-flex. Spoiny wykonaé
dopiero po wyschnieciu zaprawy do ukfadania.

Minimalna  grubo$¢ warstwy przy konsystencji
plastycznej wynosi ok. 2 cm. W przypadku
szczegolnych wymagan (ogrzewanie podtogowe,

obcigzenia termiczne na zewnatrz obiektu) zaprawe
nalezy uszlachetni¢ za pomocg Flexo-Trass-Dispersion.
3,51wody zarobowej i 0,7 | Flexo-Trass-Dispersion
(stosunek mieszania 1:5) na kazde 40 kg.

Trasowg zaprawe do kamienia naturalnego mozna
miesza¢ tylko z czysta woda.. Nalezy przestrzegaé
wszystkich norm i przepisow w zakresie wykonawstwa.
Swiezg zaprawe nalezy chroni¢ przed wysychaniem i
niekorzystnymi wptywami warunkéw atmosferycznych
jak mréz, przeciag, bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych jak réwniez bezposrednie dziatanie
deszczu (ew. ostoni¢ folig). Nie wykonywac robot przy
temperaturze powietrza i podtoza ponizej + 5°C.

Jeden worek zaprawy 40 kg daje ok. 26 | zaprawy
mokrej przy konsystencji sztywno-plastycznej.
1 tona = ok. 650 | mokrej zaprawy.



Ok. 15 kg/m” na 1 cm grubosci warstwy.

grupa zaprawy:

M 10 zgodnie z normg PN-EN
998-2

NM Ill zgodnie z normg PN-EN V
18580

odpornos$¢ na >10 N/mm?
Sciskanie:
uziarnienie: 0—-4 mm

czas obrobki:

ok. 1,0 godziny przy konsystenc;ji
wilgotnej ziemi

ok. 2,0 godzin przy konsystengc;ji
sztywno-plastycznej

temperatura + 5°C do + 30°C
obroébki:
konsystencja: wilgotnej ziemi normalna

ok. 4,25 -4,51na 40 kg

wilgotnej ziemi uszlachetniona
ok. 3,5 | wody zarobowej + 0,7 |
Flexo-Trass-Dispersion na 40 kg

sztywno-plastyczna normalna
ok. 5,0-5,5 1 na 40 kg

sztywno-plastyczna
uszlachetniona

ok. 5,0 I wody zarobowej + 1,0 |
Flexo-Trass-Dispersion na 40 kg

zuzycie wody:

patrz konsystencja

wydajnos¢: konsystencja wilgotnej ziemi
ok. 201z 40 kg
konsystencja sztywno-plastyczna
ok. 261240 kg

zuzycie: ok. 15 kg.m” na 1 cm grubosci

warstwy

przechowywanie:

w miejscu suchym na palecie
drewnianej

forma dostawy:

worki 40 kg, luzem

kolor:

szary
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Magazynowanie

Trasowg zaprawe do kamienia naturalnego nalezy
chroni¢ przed wilgocig i sktadowaé na paletach w
miejscu suchym.

Dostawa

Trasowg zaprawe do kamienia naturalnego mozna kupié
w wielowarstwowych workach papierowych po 40 kg jak
réwniez w silosie.

Produkt ten zawiera cement i reaguje alkalicznie z
wilgocig/woda. Dlatego nalezy chroni¢ skére i oczy. W
przypadku kontaktu ze skérg nalezy dokfadnie przemyé
wodg. W przypadku kontaktu z oczami niezwiocznie
zgtosi¢ sie do lekarza. Patrz réwniez informacja na
worku.

Informacje sa oparte o obszerne badania i doswiadczenia praktyczne.
Nie odnoszg sie do kazdego przypadku zastosowania. W zwigzku z
tym zalecamy przeprowadzenie préby. Zmiany techniczne w ramach
doskonalenia produktu zastrzezone. W pozostalym zakresie
obowigzujg nasze ogdlne warunki handlowe.

Stan: luty 2008
Szersze informacje mozna uzyskac¢:

quick-mix sp. z 0.0.
ul. Brzegowa 73
57-100 Strzelin

tel. 071/ 392 72 20, 15
fax. 071/ 392 72 23, 24
e-mail: info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl

quick-mix sp. z 0.0., ul. Brzegowa, 73, 57-100 Strzelin, tel. 071/ 392 72 10, 392 72 23, www.quick-mix.pl, info@quick-mix.pl

doradcy techniczni quick-mix:

woj. Lubuskie, Wielkopolskie — tel. 601 927 273; woj. Lubuskie, Wielkopolskie - tel. 609 666 776; woj. Zachodnio-Pomorskie - tel. 601 864 635;

woj. Pomorskie, Warminsko-mazurskie - tel. 609 446 009; woj. Podlaskie, Mazowieckie - tel. 603 393 918; woj. Podlaskie, Mazowieckie - tel. 605 208 628, woj. Kujawsko-pomorskie -

tel. 601 880 118, woj. Lodzkie - tel. 693 403 790 woj. Podkarpackie, Swietokrzyskie, Lubelskie -

tel. 601 864 637; woj. tel. Opolskie- 609 757 353

tel. 609 446 088 woj. Slaskie, Matopolskie - tel. 603 769 966; woj. Dolnoslaskie -
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